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MTXERALOJIA DE CHILE.ynevos elsabrimientos hechos
en el reino mineral de Chile i de las repblicas vecinas) cono

cimiento de uveras especies minerales, de nuevas localidades en

<que se han hallado los minerales mas raros, i de nuevos anlisis

que se han hecho de los minrrales conocidos; trabajos ejecutados
en el laboratorio del Instituto nacional i estrado de las m istas

cientficas estranjeras. Segundo apndice a la segunda edicin de

la Jlineraloja de don I. Domeyko.)

ADVERTENCIA.

Conforme alo que me he propuesto en el prlogo a la segunda edi

cin de mis Elementos de Jlineraloja impresas en 1S60 en Santiago,

voi a publicar este segundo apndice al Reino mineral de Chile que

en aquel tiempo por la primera vez me he atrevido a compendiar al fin

del mencionado libro. En este segundo apndice he procurado incluir

mis propios trabajos analticos i los de mis alumnos como tambin los

de los qumicos i inineralojistas estranjeros: trabajos referentes a los

productos minerales de Chile i de las repblicas vecinas.

Mi nico objeto ha sido ensanchar de este modo el conocimiento es

pecial de la mineraloja de Chile, acopiando poco a poco los datos

que puedan servir algn diapara una descripcin mas completa de la

naturaleza mineral del pas, i con este mismo objeto me propongo con -

tinuar mis investigaciones, aprovechndome tambin de los trabajos

que se publicarn en otras partes del mundo con referencia a Chile.

Minerales metlicos.

MOLIBDEXO.

Molibdexa sulfrea-. En varias localidades i en cantidad conside

rable se ha hallado este mineral en Chile i en Bohvia; especialmente:
1. En la Cordillera de las Condes, quebrada de Duarte, a mucha

altura en el interior de los Andes, casi en frente de la capital: amor

fa, en hojas mu anchas i mui lustrosas, i en grandes prismas recto:,

hexajonalcs cortos, de 3 a 1 centmetros da dimetro, acompaada
o
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por la turmalina negra i felspato. Con facilidad atacable por los ci

dos; deja en ellos un abundante residuo blanco.

'2. En Peralillo, hacienda de la Punta, a pocas leguas al noroes

te de Santiago, en una mina de cobre, llamada Ignorancia. amorfa,

enmasas irregulares, granudas o mas bien escamosas, de color gris

azulejo, mui blandas i fcilmente atacables por el cido ntrico, en el

cual deja un residuo blanco como la de las Condes. Su criadero es gris

arcilloso i su compaero el cobre piritoso.

3. En Cobija, a unas dos leguas del puerto, cerca de la orilla del

mar, en medio de rocas granticas. Hllase en esta localidad la mo-

libdena sulfrea tinas veces en hojas anchas lustrosas, parecida a la de

la Cordillera de las Condes, otras veces en masas amorfas granudas

que dejan en el cido ntrico un residuo amarillo soluble en el amo

niaco i la disolucin amoniacal reproduce al agregar cido ntrico el

mismo residuo amarillo. Se halla acompaada por la turmalina negra,

fibrosa.

TUXSTENO.

Te.S'stato de cal t;ra.\'fero He recibido de Coquimbo, de una

veta que atraviesa rocas granticas de la quebrada de Talca, a unas

cinco o seis leguas al este de la Serena, fragmento de un gran cristal

de tunstato de cal. Me aseguran que esta muestra proviene de una veta

de cuarzo que hace dos aos se esplotaba por cristal de roca; pero en

sus inmediaciones se hallan tambin unas antiguas niinasde oro.

La muestra de que se trata pesa mas de 150 gramos i presenta

caras que pertenecen al octaedro; pero al juzgar por la ostensin de sus

caras i el dimetro de la parte fracturada, parece que el cristal entero

debia pesar el doble o triple de lo que pesa el fragmento que terigo en

mi poder. Las caras son rayadas i tienen lustre de vidrio algo imper

fecto; pero en la fractura mucho lustre que pasa a lustre de diamante.

Xtanse tambin en la fractura cruceros bastante clares aunque in

terrumpidos. Su color es amarillo apagado algo parduzco, pero su pol
vo es blanco que tira algo a amarillo. Durera .1.5 al soplete casi in_

fusible.

No es completamente atacable por el cido ntrico: sometiendo este-

mineral a la accin alternativa de este cido i de amoniaco, se obtiene

4-1 % de residuo sobre el cual ni el cido ni el amoniaco ejercen ac-

eion alguna.

Ejecutando varios anlisis del mismo mineral, ya sea por el bisulfa-
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to, ya por el carbonato de potasa, he llegado a obtener siempre en lti

mo resultado mas de 5 /0 de residuo que parece ser cido tantlico;

pero al propio tiempo hallo en el mismo mineral 6 /0 de xido de

urano: de manera que la composicin de este mineral seria la si

guiente:

cido tunstico (por diferencia) C8.75

cido tantlico (slice)? 5.95

xido de calcio 18.65

de urano 6.20

de hierro . 0.45

de cobre indicio

[Exceptundolas proporciones de cali de "arao que se han podido
determinar con mayor exactitud, las de los dems elementos necesitan

una investigacin ulterior.)

No he podido hasta ahora averiguar la verdadera localidad de don

de se ha estraido el mencionado cristal ni he conseguido adquirir ma

yor cantidad de esta sustancia.

Tunstato de cal cobrizo. El descubrimiento del mineral que

acabo de describir me hadado motivo de volver examinar el tunsta-

to de cal cobrizo de Llamuco (pj. 52 de mi Jlinealoja) cuyo anlisis

i descripcin publiqu hace mas de veinte aos. Habindome obse

quiado el dueo de la mencionada mina seor don Bruno Lxrrain

muestras mas puras de esta especie, las analic tratando el mineral al

ternativamente por el cido ntrico i por el amoniaco. Hallo que

este tunstato es mucho mas atacable que el anterior i no deja mas que

0.017 de materia silicatada insoluble en el amoniaco. El color de la

parte mas pura de este mineral es de un verde parecido al de la va

riedad mas comn de epidota pistachai; su lustre es de vidrio que tira

al de resina, su polvo amarillento plido claro, estructura hojosa con

cruceros algo imperfectos. Consta segn mi ltimo anlisis de la liar

te mas pura del mineral de

cido tunstico 72. 77

xido de calcio 15.45

de cobre , 4.1(3

de hierro zl.il')

residuo silicatado J.70

prdida ea el fuego 1.0(1

Una muestra del mismo mineral con caracteres c.steriores parecidos

a lo.-, del tunstato de Llamuco me ha sido tralla de Bija California por
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el Injeniero de minas seor Rmond de Corbineau a quien fu ob

sequiada esta misma muestra por el seor Fouques, director del esta

blecimiento conocido bajo el nombre de Xorth Beach Metallurgica

Wovks en San Francisco. Ha sido reconocido este mineral por el se

or I. D. AYhitney como tunstato deca cobrizo i su color es algo mas

oscuro que el del mineral chileno, pero del mismo lustre i dla misma

estructura hojosa que este ltimo.

Para reconocerla identidad de los dos minerales hallados en los dos

hemisferios del nuevo continente, desconocidos hasta ahora en el an

tiguo, he analizado la muestra trada de Baja California por el mismo

mtodo que me sirvi para analizar el mineral de Llamuco i la hallo

compuesta del modo siguiente:

cido tunstico 62.50

Protxido de cobre CnO 9.91

de hierro FO 3.82

Cal 10.55

Slice inatacable, ferruginosa 13.20

99.98

Se ve por consiguiente que en este mineral, una parte de la cal es

t reemplazada por el xido de cobre. Se halla acompaada esta es

pecie en California por la turmalina fibrosa negra.

Volfran. Distinguen los nlineralojistas alemanes entre las diver

sas especies de volfran que se conocen hasta ahora, dos minerales que

llaman el uno Volfranit RO. W03 i el otro l<erberit 4 RO. 3WOs.

Aquel es de lustre metlico i de diamante; es algo mas duro, mas den

so i menos fusible que el segundo, i contiene menos cal i menos mag

nesia que este ltimo; al propio tiempo el volfranit no contiene alumi

na i su polvo es pardo rojizo.)
El volfran de Marococha en el Per, descrita por Breithaupt ba

jo el nombre deGlumi, se acerca por sus caracteres i composicin mas

bien al ferberit que al Wolfranit ^Xeu. Iahrb. de Miner. Leonord und

Geinitzl863p. 650.)
TNTALO.

Ei Museo britnico posee un hermoso cristal de columbiana, halla

do en el granito de Montevideo. Pnil. Maj. 1SG3. 4012.

TTAXO.

Hierro titnicos. El hierro titnico es, segn toda probabilidad,
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no de los minerales mas diseminados en el sistema de los Andes de ,

Chile i de las Repblicas vecinas. Varian mucho su composicin i el

criadero en que se halla. Unas veces se encuentra en vetas que atra

viesan el granito, con anfibola fibrosa, felspato i cuarzo; otras veces

diseminado en medio de prfidos. Pero tambin hllase con frecuen

cia en los terrenos de acarreo aurfero, formando gruesos guijarros

que acompaan el oro i en arenas que aparecen, ya sea en las playas

i embocadura de los rios, ya en el interior del pais.

Entre las diversas variedades de hierro magntico que hasta ahora

he tenido la ocasin de examinar, debo citar:

1. Hierros titnicos no magnticos.
2. Hierros titnicos magnticos.
3. Arenas titanferas.

En jeneral, todas estas variedades o especies se conocen i se dis

tinguen de los dems minerales metlicos ferrujinosos, 1. por su du

reza 5.5 que es superior a la de todos los slfuros i arseniuros, 2. por

su color que por lo comn es negro de hierro por fuera, i gris de acero

oscuro por dentro, 3. por su infusibilidad, 4.a por el color de su pol

vo que no es ni rojizo como el de hierro olijisto, ni pardo; en fin, por

la reaccin caracterstica que se descubre al soplete.

He aqu algunas especies analizadas:

Hierro titnico de San Juan provincias arjentinas). En peque

as masas irregulares, con indicio de cristalizacin cuya forma parece

derivar del romboedro; color gris mu oscuro; estructura casi compac

ta; fractura desigual, que pasa a conchoidea; polvo gris metlico.

No es magntico. Dur. 5.5. Es fcilmente atacable por el cido mu-

ritico. Sus compaeros son: el felspato ortoclasia de dos cruceros niui

fciles, r la mica. Proviene de las minas de plata de la Huerta en San

Juan. Consta de

Sesquixido de hierro 70.15

protxido de li ierro 10.50

cido titnico ].>.b0

slice (cuarzo) , 2.5li

cal 0.28, magnesia 0.22 0.50

99.31

Se parece, pues, por
su composicin al hierro titnico de Uldewalla,

i al de Aschaffenburg, analizado por Kobel.

Hierro titnico de Valdivia. Entre los minerales que acompa-



38 ANALES. FEBRERO DE 1867.

an el oro en los lavaderos de la provincia de Valdivia, hall don Fe

derico Philippi granos i fragmentos de cristales, algunos cristales bas

tan te completos, pertenecientes a dos especies de hierro titnico: unos

no magnticos o dotados de virtud magntica dbil, i otros magn

ticos.

El hierro no magntico de dichos lavaderos es enteramente pare

cido al de San Juan: solamente la forma de sus cristales es mas visi

ble: sus caras lustrosas son truncamientos en los vrtices del romboedro

i otras, laterales, anlogas a las formas del hierro olijisto. Esta espe

cie es, por consiguiente, como la de San Juan una variedad de il-

menia.

En la fractura se ven cruceros paralelos a los truncamientos en los

vrtices; la estructura trasversal granuda. Es completamente ataca

ble por el cido muritico en ebullicin.

El compaero del anterior es hierro magntico en cristales octa

dricos, i en fragmentos irregulares.

Este timo no tiene sino ^ 0/ de cido titnico, mientras que el an

terior, no magntico, consta de

Sesquixido de hierro , 96.87

cidotitnico 3.13

Hierro titnico magntico de las inmediaciones de Tepengato.

Debo el conocimiento de este mineral a mi amigo Dr. Sazie.

Es amorfo, en pequeas masas en medio de una roca grantica,

acompaado por la ortoclasia, anfbola fibrosa, i epdota.

Su color es parecido al de hierro no magntico de San Juan, pero

el deTupungato es mui magntico i de fractura hojosa gruesa de dos

cruceros imperfectos, de los cuales uno es bastante lustroso i el otro

menos claro, interrumpido: el ngulo que forman parece aproximarse a

H9". Fractura trasversal casi compacta, en partes concoidea pequea.

Dur. 5. Su polvo es de un gris metlico mui oscuro; completamente

atacable por los cidos. Constado

protxido de hierro 31.02

sesquixido de hierro 63.30

cido titnico 6.07

Arena titnica de Magallanes. Esta arena rne ha sido man

dada por el antiguo Gobernador de la Colonia chilena de M%gallanes,
don Jorje Schytte, i proviene de la playa de Punta Arenas, cerca de
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la boca del Rio de las Minas, rio (pie toma su nombre por los aflora

mientos dlas capas de carbn fsil que se hallan en su orilla.

Esta arena es de grano mui pequeo, negro, lustroso, de lustre me

tlico, no redondo pero de aristas i esquinas embotadas, i de tamao

asi igual. Hllanse tambin mezcladas en medio de esta arena negra,

metlica, granos igualmente pequeos de cuarzo sin color i de cuarzo

amarillento.

Pero lo que hai de mas particular en esta arena es que, entre sus

granitos casi iguales i del mismo color, unos son mui magnticos i

otros no magnticos: de manera que por medio de un imn con facili

dad se separan los unos de los otros i se obtienen dos arenas casi del

mismo aspecto pero de composicin mui diferente. Sin embargo la

que es magntica parece tener color mas negro i menos lustre que la

otra. Ambas son completamente atacables por ebullicin prolongada
en cido clorhdrico concentrado: la primera se disuelve sin formar re

siduo alguno, i la no magntica deja en el cido 8 a 9 % de materias

cuarzosas.

Analizadas las dos especies separadamente por el bisulfato i, para

la determinacin de las proporciones en que se hallan los dos xidos,

por el cido muritico en los matraces llenos de cido carbnico, obtu

ve para la composicin de estas dos especies lo siguiente:

arena no magntica arena |magntica.

protxido de hierro 15.8 29.7

sesquixido de hierro 61.5 49.7

cido titnico 22.8 19.2

cal 0.9

magnesia LO

(1) 100.1 100.5

Ambas provienen de la destruccin de las rocas de cristalizacin de

los terrenos litorales, i presentan mucha analoja en cuanto a su com

posicin con lasdos especies de hierro titnico de Areudal, analizadas

por Mozander i citadas por Berther en su Tratado do Ensayes,

p. 270.

Arenas parecidas se hallan en las playas de Concn, en Valparaiso

i muchas otras en Chile.

Arena titnica de Cobija.Es tambin mui interesante por sus

(1) Selia eliminado por el calculo de la composicin de esta arena 8 a 9 'j de

materia cuarzosa,
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caracteres mineraljicos una arena titnica mui magntica de Cobija:
de grano pequeo, redondeado, poco lustroso, i casi todo del mismo

tamao. Esta arena, parecida por su aspecto a la plvora de caza, se

halla mezclada con pequeos granitos de cuarzo parecidos a los de la

de Magallanes. Analizada en el laboratorio del Instituto, se hall

compuesta de

cido titnico 14.10

protxido i sesquixido de hierro (por dife

rencia) 85.90

Segn el seor Latrille, residente en Cobija, a quien debo muestras

de este mineral, proviene esta arena de un lugar situado a unas trein

ta leguas de Cobija i trece a catorce de Calama. En este lugar se ve

cubierto un estenso plano inclinado con esta arena, en cuya superficie
se ve tambin capa delgada de arena cuarzosa. El viento reinante

que remueve continuamente las dos, cambia continuamente el aspecto

i el color del llano, sobre el cual movindose masas considerables de

acarreo producen cierto ruido estrao que dan lugar a varios cuentos

entre los indijenas.

MAXGAXESA.

Es notable que en ninguna parte todava se ha hallado en la in

mensidad de los depsitos metalferos de Chile algn xido de man

ganeso cristalizado o fibroso que son tan comunes en el antiguo con

tinente. Pero aparece en varios lugares de Chile mineral de bixido

de manganesa de color gris metlico que contiene proporciones con

siderables,/ mui variables de slice i es anhidro o mui poca agua

tiene.

l.As muestras de minerales de esta naturaleza tradas del Desier

to de Atacama, negras por fuera i de gris de acero en la fracturare-

cien hecha, tienen estructura granuda de grano mui fino, igual, mu

homojneo i fractura plana que tira a concoidea ancha. El polvo de este

mineral de Atacama es gris metlico, exhala mucho cloro si se le hace

hervir con cido clorhdrico i deja en este cido residuo blanco de s

lice no jelatinosa.
Analizada una muestra de dicho mineral en el laboratorio del Ins

tituto dio:
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bixido de manganesa 81.0

xido de cobre 2.0

sesquixido de hierro
,

0.4

magnesia 0.6

slice 8.6

agua .' 3.0

2. Otro mineral anlogo, halladoen la provincia de Santiago, de

color gris metlico con menos lustre que el anterior i de grano grueso,

soluble en el cido muritico con desarrollo de cloro, deja en este

cido 42 /0 de slice i no contiene mas que 2.50 u/0 de hierro i 2 /0
de agua.

HIERRO.

Meteorolita de la Sierra de Chaco. Grandes masas deaerolita

se han halladoen el desierto de Atacama a mas de un grado de lati

tud al sur de Imilac (lugar de donde viene el famoso hierro mctecrico

de Atacama), i a unas cuarenta leguas al nordeste del puerto de

Taltal, en frente de la Sierra de Chaco. Una casualidad me ha dado a

conocer ltimamente el nombre que los cateadores de minas dan a

lugar que segn toda probabilidad es la verdadera localidad en queso

han hallado esas masas de aerolila i es: Quebrada de Vaca Muerta

doce leguas de la caleta de Guanillo.

Esta aerolita es mui notable por la proporcin mui grande de hierro

niquelifero diseminado en su masa, proporcin que en los trozos ente

ros no oxidados llega a 39 /0: lo que dio motivo a G. Rose de llamar

esta aerolita ferrosiderita. La parte metlica consta de 8S.9 de

hierro i 11.1 de nquel. Se diferencia notablemente esta aerolita de

as dems por la composicin de la masa no metlica, la cual consta,

en parte, de un polvo que se atrae por el imn i, en su mayor parte,

de materia en que no ejerce accin alguna el imn. Esta ltima con

tiene 11.84 de protoslfuro de hierro i 88. 2G de materias silicatadas,

en cuya composicin entra un trisilicato de hierro i de manganesa

'natacable por los cidos. En medio de esta masa se ve tambin dise

minada olivina hojosa la cual en la parte que no se halla todava toca

da por la accin del aire es de color negruzco, debido este color al

sulfuro de hierro interpuesto entre sus hojillas, (o talvez a las hojillas

mui delgadas de hierro niquelifero) i en la parte de la aerolita maa

espuesta a la accin del aire es esta olivina de color amarillento. Se"

gun G. Rose el mineral hojoso dla aerolita es pvioxcna. En cuanot
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al polvo magntico es decir a la parte de la masa que se deja reducir

a polvo impalpable i es magntica, se ha reconocido que en esta par

te hai menos sulfuro de hierro que en el polvo magntico i en ella

quizas se baila tambin hierro oxidulado i algo de hierro carburado no-

maleabie.

So han halladoen la misma localidad trozos de aerolita, o aeroli-

tas enteras de todo tamao, desde el peso de pocos gramos, hasta el de

mas de 20 kilogramos. La densidad de ellas varia desde 5.6-1 hasta

4.10. Esta ltima corresponde a unos trozos de aerolita mui oxidada i

en la cual la proporcin de hierro metlico no pasa de 12/0en la par

te csterior de la piedra,

La descripcin detallada de esta aerolita se halla en los Anales de

la Universidad de Chile, ao de 1S65 i en los Anales de Alinas de

Pars, ao de 1864, I. V. 3 entr. p. 431.

DS NIEVAS ESTECIES DE HIERRO METEORICO DE CllILE. A mas del

hierro meterico de ImUac (Atacama) que se halla en todos los gran

des Museos europeos, he analizado dos nuevas especies de hierro me

terico halladas en Chile pero en localidades desconocidas hasta ahora.

1. Una de ellas hace parte de la herniosa coleccin de minerales

i curiosidades del seor Lders en Valparaso i fu comprada en un

remate de minerales chilenos en esta misma ciudad. La meteorita en

tera pesaba mas de 7 kilogramos, i tenia forma mui irregular algo
achatada con convexidades i hundimientos en su superficie. Por fue

ra tiene color ncgi o en partes parduzco i la superficie algo alizada,

en parte con un poco de lustre.

Esta meteorita es una masa metlica en que ni a la simple vista,

ni aun mediante un lente, no se descubre el mas pequeo indicio de

materias silicatadas i en esto se diferencia mucho del mencionado hie

rro meterico do Imilac (Atacama) el cual tanto en la superficie como

en el interior presenta pequeas masas de olivina que tienen 1 a 2

centmetros de dimetro i llenan los huecos de la masa metlica.

El hierro meterico de la coleccin del seor Lders es bastante

maleable i de mucha tenacidad, (irn trabajo cost para partirlo cuan

do d;cho seor ha tenido la bondad de obsequiarme un fragmento de

esta meteorita. En su fractura no sede-cubri sino unas pequeas con

cavidades cubiertas interiormente de materia ocrcea i su contextura apa

reci mis bien libroMi o compaca que granuda. Es fcilmente soluble

en el cido muritico diluido sin desarrollo del menor indicio de hidr-
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jeno sulfurado i no deja sino un pequeo residuo de fosfuro (schrei-

bersite) i de materia silicatada inatacable. Consta de

hierro 87.17

nquel 8.75 (sin cobalto)
materia silicatada 2.40

fosfuro de hierro 1.42

99.74

El mencionado fosfuro hall compuesto de

hierro 65.0

nquel 26.3

fsforo 8.7

Es, pues, una masa de hierro niquelifero una de las mas puras

queso conocen. El fragmento que debo a lajenerosidad del seor L

ders pesa 2922 gramos i su densidad es de 6.1 a 6. 21 Ter. 1-1 , 0.)

2. La segunda especie de hierro meterico viene de las inmedia

ciones de Santiago. Me la trajo un hombre del campo creyendo que

era de plata o de algn metal precioso i me aseguraba, que de este

metal se hallaban grandes trozos desparramados en la falda de un

cerro, de la Cordillera de la Dehesa unas ocho a nueve leguas de la

capital (1).

Esta meteorita es da forma todava mas irregular que la anterior:

por fuera negra con indicio de lustre; en su superficie tiene concavi

dades i huecas bastante grandes, en parte como indicio de cristaliza

cin. Por dentro es mui homojnea, lustrosa, de contestura granuda,

de grano mui fino, sin el menor indicio de materias terrosas o silica

tadas. Se achata debajo del martillo i es tan tenaz como la anterior.

Completamente soluble: en el cido muritico, sin desarrollo de hi-

drjeno sulfurado. Consta de

hierro 86.2

niquel 14.1 (no contiene cobalto)

Esta materia no se puede equivocar por sus caracteres citeriores

ni por su composicin con ninguna dlas de hierro meterico halladas

hasta ahora en Chile.

COBALTO, NQUEL.

PoLYARSENTURO DE COBALTO NQUEL I HIERRO DE Pl'NTA BRAVA. -El

(1) Al (lia siguiente de haber convenido conmigo llevarme al lugar de donde

habia trado la muestra desapareci el hombre i no he podido hasta hora descu

brir su paradero.
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arseniuro de cobalto es el que con mayor frecuencia acompalos mi

nerales arsenicales de plata en Tres Puntas, Cabeza de Araca, Punta

Brava, etc. Este arseniuro de las minas de plata contiene casi siem

pre proporcin notable de niquel la cual en el arseniuro de la Emi

lia pasa de2* /0 [Jlineraloja, p. 102.)
Un mineral de la misma especie mui rico en plata nativa i que con

tiene 11 /0 de niquel, se ha hallado en una veta de plata en Punta

Brava. Es de color gris mas oscuro que el Cobalto blanco de Cabeza

de Vaca i su estructura es granuda de grano grueso. Es lustroso
en

la fractura recien hecha i pierde mui pronto su lustre por el contacto

de aire.

Analizado en el laboratorio del Instituto dio para su composicin

at.

arsnico 60.3 (13)
Cobalto : 1-5.8 )
niquel 3 1.4 V 9

hierro 6.2 )
plata 3.2

Es, pues, un sesquiarseniuro de Cobalto, niquel i hierro (Co. Xi.

F)*Av3, Debo el conocimiento de esta especie a don Lenidas Garca.

Nuevos descubrimientos de cobalto. De varias minas recien

descubiertas en la provincia de Atacama los mineros han trado mues

tras de minerales mui ricos de cobalto gris i de cobalto blanco acom

paados de cobalto rojo. La mina que en mayor abundancia ha pro

ducido estos minerales es la de Pabelln, situada a poca distancia del

establecimiento de amalgamacin del mismo nombre, perteneciente a

los seores Mandiola en el valle de Copiap. De la misma mina se

han estraido cantidades considerables de un mineral amorfo poco ho-

rrojneo en partes terroso en partes granudo, duro i de contestura

cristalina, de color rojo mas oscuro que el de arseniato comn de co

balto, con manchas amarillentas, pardas i ocrceas. Este mineral con

tiene arseniato de cobalto, de niquel, de hierro i de cal, de composi

cin mui variable i se ven tambin en la misma masa de mineral, ve

nillas de arseniato de cobalto mas puro en agujitas. Sometida al exa

men la parte del mineral menos heterojnea posible, de color rojo mui

apagado que tira algo a rojo cereza, he obtenido para su composicin;
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cido arsnico 3S.S

protxido de cobalto 16.0

de niquel 10.5

de hierro 2.S

de calcio 3.9

agua 21.2

criadero

El residuo de calcinacin de este minerales dicolor azul de cobalto.

DaNAIT O MISPIQL'EL COBALTPERO DE LAS MINAS DE S.AN JoS (provin
cia de Santiago). Varias minas de cobalto se han esplorado en el

departamento de San Jos, provincia de Santiago, i entre otras una

perteneciente a den Ventura Carvallo, ha producido un cobalto gris

tan blanco i lustroso como el mejor mineral de Tunaberg, con una

lei de 21 a 22 /0 de cobalto. Pero la especie mas comn en esta mi

naos un mispiquel que los mineralojistas ingleses suelen llamar da-

nait, i el cual no contiene mas que 3 a 4 /0 de cobalto. El mismo mi

neral hall en abundancia Forbes auna altitud de 14.000 pies, en el

cerro Illampu, en la mina San Baldomero en Bolivia, en cuya mina

este mineral es objeto de esplotacion, segn parece bastante lucra

tiva.

He aqu la composicin de dicho mineral en las dos mencionadas

localidades-

(1) (2S
arsnico 42.83 41.48

azufre 18.27 M.83

hierro 29.22 33.42

manganesa 5.12

cobalto 3.11 3.95

niquel 0.8 I

bismuto 0.64

100.00 98.76

COBRE.

Es tan abundante i tan variada en especies la mineraloja de cobre

en Chile que no pasa un ao sin que se descubra algo de nuevo i de

notable en esta familia de minerales.

(t) Dannit de TJolivin, analizado por Forbes en masas fibrosas i hojosas ps. c^p.
6.815. &6. (l'hiios ophical mazuri, nrn. 193 )

(2) De la mina de don Ventura Carvallo, cerros de San Jos, en ina:us fibrosas

Analizado en el laboratorio del Instituto por Sotomayor i Corle/
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Mineral rojo de la punta del cobre (Copiap). Este mineral re

cin sacado de la mina tiene: los caracteres citeriores de cobre rojo

(oxdulo Cu!); i sin embargo no contiene sino prot >xdo de cobre i ses

quixido de hierro con 1 0o de cloro i apenas 2 a 3 0/0 de agua: fu

descubierto por el seor Carvajal, Rector del Colejio de Minera en

Copiap.

Lamuestra mas pura que me obsequi dicho seor es de color rojo
decochinilla parecido al de sub'ixidode cobre : pero su raspadura i

su polvo tienen color rojo de ladrillo, tanto mas pardo cuanto mas se

refriega en un mortero.

Su lustr.j es de vidrio que tira algo a resinoso;, su estructura com

pacta que pasa unas veo :s a hojosa imperfecta, otras veces algo afi-

hrosa. Al soplo da mui poca agua en el matracito i tie la llama de

azul. Los fragmentos, aun los mas puros, dejndolos por algn tiem

po al aire, se cubren de materia verde, terrosa, que es oxicloruro or

dinario de cobre i aumentan considerablemente de peso. Esta mate

ria penetra aun en forma de hiatos mui delgados en el interior de la

masa roja, la cual tambin con el tiempo se ennegrece. El cido ntri

co mui diluido disuelve esto mineral sin au-ilio de calor; el polvo to

ma primero color negro, pero luego desaparece i la disolucin se pone

verde azuleja sin la menor produccin de vapor nitroso, de manora

que aun todo el perxido de hierro se disuelve i no queda mas que 6

a 7 /o tie residuo arcilloso.

El anlisis de la parte mas pura, i recien fracturada de este mine

ral me ha dado para su composicin lo siguiente:

Protxido de cobre CnO 534

Sesquix. de hierro F.*Os :J3.2

Cobre 0.9 |

Cloro .O
'J

Cal 0 5

Residuo silicatado arcillo o 6.7

Agua 3.]

98.8

Liste mineral es por consiguiente una especie de xido doble de co

bre i hierro anhidro, pues los 3 % de agua pertenecen probablemente

en parte al oxicloruro formado, en parte (si no en totalidad) al resi

duo arcilloso. La metamorfosis de este minera! consiste en la absor

cin del auai formacin de atacamita.
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En una variedad del mismo mineral hallse mas de 1 "/ de xido

de bismuto.

Cobre negro puro de Atacama. Se han hallado en la mina lla

mada La Lealtad, situada en el departamento de Cobija (Atacama)
masas considerables de xido negro de cobre casi puro, atravesadas

por unos hilitosblancos de carbonato de cal. El mineral es amorfo, de

color negro agrisado, i apenas presenta indicio de lustre en la fractu

ra; pero toma con facilidad lustre metlico gris de hierro cuando se

frota o se corta con el cuchillo. Su estructura es granuda, de grano

pequeo que pasa a terrosa; fractura plana a concoidea, ancha im

perfecta; no mancha los dedos; su dureza es 4. Su carcter notable es

su grande tenacidad i su densidad considerable. Se disuelve con faci

lidad en el amoniaco, dejando apenas 1 a 2 "/0 de residuo arcilloso

rojizo.
Las muestras que de este mineral me ha trado el seor Bogan, di

rector de las minas de San Bartolo (Atacama) se hallan atravesadas

por venillas mui angostas blancas de espato calizo, i tambin en la

masa negra se ven al microscopio puntillas blancas de cal: de manera

que el comn del mineral me ha dado:

xido nesiro de cobre CuO 76.6

xido de hierro i de maiitranesn 0.9

residuo arcilloso 1.4

carbonato de cal (mezcla) 18.0

agua i prdida 3.1

La gran tenacidad de ode mineral se debe quizs a que el mineral

es algo compresible i en partes recibe impresin de la ua. LTn mine"

ral idntico con los mismos caracteres esteriores i que no contiene

mas que 1 *', de slice se halla en la guia de la mina Bezanilla de

los seores Gonzlez i Templeman en el Carrizal.

Cobre negro ferrujtxoso [cobre resi'711/a.) Entre los minerales de

cobre oxijenadosen Chile uno de los mas comunes aunque nunca mui

abundante es lo que los mineralojistas alemanes llaman peclihupferc),-,

[cobre re-n:ta]. Es te mineral es siempre una mezcla ntima [quiz3
una combinacin] de xido negro de cobre i d sesquixido de hierro

hidratados; pero su composicin es mui variable i siempre entra en

ella una porcin considerable de slice no enteramente soluble en una

disolucin de potasa. El carcter esencial de este mineral es su color

negro que a vece? pasa a necro de terciopelo i mas o menos de lus-
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tre de pez; estructura compacta. El carbonato de amoniaco no disuel

ve sino las partculas carbonatadas verdes que se hallan con frecuen

cia mezcladas con la masa negra sin cambiar el color de esta ltima;

pero el cido ntrico mui diluido disuelve aun sin auxilio de calora

parte oxidada de cobre, dejando el residuo rojo de sesquixido de hie

rro i de slice.

Tres son las clases de minerales de cobre compuestos de sesquixi

do do hierro i de xidos de cobre: 1 los de oxdulo de cobre i de ses"

quixido de hierro, hidratados, con-stitiven mineral aladrillado (zie-

gelerz); 2 los de proCxi Jo de cobro i sesquixido de hierro hidratados

forman el cobre resinita: 3 los de protxido de cobre i de sesquixido

de hierro anhidros, probablemente anlogos a lo que acabo de descri

bir bajo el nombre de mineral rojo de la Punta del Cobre.

Pero entre las infinitas variedades de cobre resinita debemos distin

guir: unas, que sin duda provienen de la descomposicin de las piri
tas cobrizas, pues mui a menudo contienen todava restos de estas l

timas diseminadas en la masa de la resinita i son de color negro mas

o menos agrisado. Otras que son mui homojneas, lustrosas, de negro

de terciopelo, sin el menor indicio de partes piritosas, parecen haber

tenido orjen mui distinto de las anteriores.

Un mineral perteneciente a esta segunda categora i que el seor

Carvajal me ha mandado dlas minas del desierto de Atacama, es so

bre todo notable por su lustre de pez i su homojeneidad, siendo su

composicin la siguiente:

Protxido de cobre CuO 13.0

Sesquixido de hierro 51.4

Slice 13.1

Agua - 22.5

100.0

Este mineral esbastantejfrjil, infusible, su polvo no cambia de color

por la accin del carbonato de amoniaco. Su masa se halla atravesada

por venas de malaquita. Grandes cantidades le cobre resinita ferruji-
noso se estraen de la mina Bateas, mineral Punta del Cobre, a cuatro

leguas de Copiap, pero la composicin de ellas i el color son mui va

riables: por lo comn son de color pardo negrusco, de poco lustre, con

pequeas venas de malaquita; contiene algo de pirita cobriza i pasan en

hondura a minerales piritosos.Contienen siempre dosis considera-
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ble de slice i de agua. Una variedad de este mineral analizada en

el laboratorio del Instituto por los seores Cortez i Sotomayor dio

25.2 de xido de cobre 46.7 de sesquixido de hierro, 8.7 de slice

i 16.2 de agua.

Cobre negro cobaltfero Hllase este rico e interesante mineral

en las minas del Cerro Negro, particularmente en la de don Jos Herre

ra, en el desierto de Atacama, i debo su conocimiento al inje-

niero i profesor don J. Carvajal. Dos especies de dicho mineral se

distinguen entre diversas muestras que el seor Carvajal me ha man

dado.

(a) La primera se parece mucho al cobre resinita cualquiera. Es de

color negro que se acerca al de terciopelo; pero su polvo es mas claro,

agrisado; su estructura compacta, fractura concoidea ancha imperfec

ta; poco lustre; algo mas duro que el espato calizo, i tiene cierta te

nacidad no mui comn en los cobres resinitas. Se ve atravesada por

venas i manchas de malaquita verde.

(b) La segunda especie es de color negro agrisado que en partes

tira a ailado; es blanda i decontestura terrosa. Tisna; i es bastante

bomojnea, solamente atravesada por unos hilitos de carbonato de

cal; en partes salpicada con manchas ocrceas. Al soplete da reaccin

de cobalto i en los cidos deja un residuo abundante de slice.

Constan estas dos especies de

fa) (b)
Protxido de cobre CuO 33.00 19.5

'! de cobalto CoO 8.44 10.5

Sesquixido de hierro F10'.. 5.50 5.0

Slice 31.04 48.5

Agua 22.00 16.0

99.98 99.5

La composicin de estas especies es tan variable como la de toda

clase de cobre negro.

Cobre negro cox maxganesa. Esta especie, ya conocida en las

minas de cobre de las provincias de Atacama i de Coquimbo, se ha

descubierto en cantidades mucho mas considerables en la provincia

de Santiago en la mina llamada Las Canales, mineral del Carmen,

departamento de Rancagua.

El cobre negro manganesiano de esta mina forma, unas veces, ve

nas mui irregulares en medio de una masa rojiza que contiene cobre

nativo i cobre oxidulado, otras veces masas irregulares i papas atra-

7
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vesadas por la malaquita verde. El mineral tiene todos los caracteres

de cobre resinita ferrujinoso; lustre de pez mui desigual, estructura

compacta, fractura plana o concoidea ancha e imperfecta. Con el cido

clorhdrico da desarrollo de cloro. He hallado para su composicin:

protxido de cobre CuO 22.9

bixido de manganesa
48.9

sesquixido de hierro 1-6

slice 7.8

agua
13.0

carbonato de cal (mezclado) 5.6

La composicin de este mineral no es menos variable que la de las

especies anteriores. Las muestras en que dicho mineral forma masas

irregulares en medio de un criadero rojizo son mui hermosas.

Hllase tambin en cantidad considerable cobre negro manganes

fero en el mineral de Ojanco, mina Reservada, formando masas terro

sas blandas que tiznan i contienen solamente 4.5 /de xido de cobre,

con 7.9 de bixido de manganesa i mas de 60 /0 de residuo insoluble.

Cobre sulfreo. [Coperina i Chalcosina). Breithaupt distingue

acoperina o cobre sulfreo hexagonal de la chalcocina o cobre sulfreo

lromboidal. Aquella forma con frecuencia gemelos dobles, triples i cua

druplos; lleva cruceros paralelos a la base, tiene Dur. 3 a 4, ps. 5,5.

a 5.6, color gris de plomo oscuro mas claro que de la chalcosina, i

mui a menudo se cubre de malaquita verde. Breithaupt opina que la

coperina es mas comn que la chalcosina i entre las localidades en

que se halla la coperina cita Yka, cerca de Huacho en el Per (Berg,

u. Hutten Zeit. 1863, 33-34). En Chile quizs las variedades de es

tructura hojosa, que son por lo comn mas claras i casi siempre cu

biertas de malaquita pertenecen a la especie hexagonal i las varieda

des de estructura granuda de color mas oscuro ala especie romboidal.

ltimamente se hall cobre sulfreo cristalizado en prismas romboida

les, oblicuos con cruceros paralelos a la base i caras del prisma ra

yadas alo largo, en las minas de Cerro Blanco (Copiap) con pirita
cobriza cristalizada i cristal de roca.

Cobres grises. Varias nuevas especies de cobres grises fueren

analizados en el laboratorio del Instituto i en particular debo sealar

1 is siguientes.

a) Cobre gris flatoso de Inguiviv en Bolivia: amorfo, de estruc

tura giunuda; mui parecido por todos su caracteres al cobre gris pla
tero de Oruto. xJhncr. pj. 261), Me mand una muestia de este mi-
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neral el seor Herzog de Bolivia i la analiz don Uldaricio Prado.

(b) Cobre gris, Burnonia: cristalizado en prismas rectos terminados

por las bases i truncamientos en las aristas i esquinas en las bases.

Las caras del prisma acanaladas paralelamente al eje, i en la fractura

lonjitudinal se ven cruceros paralelos alas caras del prisma; latrans-

versal, compacta. Mui lustroso o resplandeciente, por fuera mas claro,

metlico, por dentro mas oscuro, metlico i como vidrioso a un tiempo.
Tambin en masas irregulares, en prismas incompletos i agujas.

Proviene e3temineral de Pacuany cerca de Sicasica, departamento

de la Paz en Bolivia i fu analizado por el seor Stuven, director de

minas en Atacama.

(c) Cobre gris, anlimonio-arsenical del departamento de la Libertad,

provincia Otusco, hacienda Lageda, mina Santa Isabel en el Per.

Este mineral debe hallarse en cantidad mui considerable, pues una

de las muestras que me obsequi el seor Prieto propietario de la

mencionada mina pesaba mas de 4 kilogramos i toda era de mineral

puro sin criadero. En un costado de dicha muestra se ven caras de

un gran cristal tetradrico con las aristas biseladas: el cristal si fuera

completo tendra mas de un decmetro en cada arista. Es talvez el

cristal mas grande que se conoce de cobre gris. Las caras del cristal

poco lustre tienen, pero en la fractura es resplandeciente. Estructura

de grano grueso cristalino, o mas bien hojosa pequea con indicio

de cruceros; en parte se ven como pequeas concavidades entre los

cruceros Tambin se cubre este mineral en partes, sobretodo en la

fractura que no es reciente, con colores de iris.

Es mui atacable este cobre gris, aun sin auxilio del calor, por el

cido ntrico i su anlisis hecha por don Enrique Fonseca, conduce

a admitir para la composicin del mineral la frmula siguiente:

(Cu. Ag. F) S \ (Ar St)! S3.

He aqu la composicin de las tres especies que se acaban de des

cribir.

00
. . 24. 1 5

o;
10.30

0.15

39.82

1.30

0.50

27.20

19.59

38,90

7.50 0.55

hierro , 2.40 7.70

zinc

. . 27.65antimonio 18.10

7.25

18 95 26.2H

. .
18.50

99.15 98.96 99.01
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(a Cobre gris arsenical [Enargita). Se ha descubierto esta es

pecie propia de los Andes de Chile i del Per, en Pabelln (Copiap),
en la Hedionda, (Coquimbo)1, i en una nueva localidad que es la mina

llamada Los Sulfatos, perteneciente al seor Diaz en el desierto de

Atacama. Se parece por sus caracteres a la enargita de Morococho

[Jliner. pj. 124) Su compaero es sulfato azul de cobre. Kobel pu

blic una nueva anlisis de enargita de la Hedionda [Coquimbo] con

la descripcin siguiente: mineral amorfo de contextura hojosa de

grano grueso con indicacin de cruceros en dos direcciones que hacen

entre s ngulos de98iS2'; mal conductor dla electricidad; mezcla

do su polvo con polvo de hierro despide, si se agrega cido clorhdri

co olor a hidrjeno sulfurado etc. Consta segn Kobel de

arsnico 18.10

cobre 48.89

hierro 0.47

teluro 0.05

azufre 32.11

99.62

Su frmula atmica que es de enargita es la siguiente:

3Cu,S-j-AsS,

que corresponde tericamente ala composicin: arsnico 19.08

cobre. . 48.37

azufre. . 33.55

Es mui notable la presencia del teluro en este mineral. (Sesiones de

la Academia bavara, 1865.)

Cobre blanco [arseniuros de cobre). A mas de las localidades

indicadas en la segunda edicin de mi Jlineraloja (pj. 181) muchas

otras se conocen donde se ha descubierto el cobre blanco o arseniuro,

tanto en el norte como en el sur; i segn parece, esta especie es mas

comn en las cordilleras de los departamentos de Rancagua i de Cun

e que en las de Coquimbo i Copiap. Varias muestras de este mine

ral se hallan actualmente en la coleccin del Instituto, tradas de las

minas recien descubiertas en la Cordillera de Teo en Curillinque, etc
Pero se conocen actualmente tres subespecies de este mineral en

Chile, i otras tres anlogas descubri Gent en las inmediaciones del

Lago Superior en Norte-Amrica. Estas tres subespecies son las si

guientes:

,a' La mas rica en cobre es la que Forbes llama Darwinit i Gent
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Wiitneyit. Segn Forbes forma venas angostas en unas minas d"-

cobre cerca de Potrero Grande (Copiap). El mineral se parece a la

plata nativa; amorfo, estructura granuda, i aunque quebradizo, reci

be impresin del martillo antes de partirse; fractura plana, dureza

3.5; color en la fractura reciente gris de plata oscuro; por el contacto

del aire amarillento de bronce sucio; lustre metlico Ps. 8.64. En un

tubo cerrado no altera, en uno abierto, da sublimado de cido arsenio

so; al soplo sobre carbn en la llama reduciente se funde en un glbulo

de color blanco de plata, en la llama exterior da abundante humo de

arsnico ise obtiene glbulo de cobre metlico. Segn Gent el Whitne-

y it es blanco rojizo i parduzco, sin lustre, estructura compacta que

pasa a grano mui fino, fractura concoidea P. sp. 8.25 a 8.47.

Composicin.
Darvinit Chile. Whitneit E. U.

cobre 88.14 87.43

arsnico 11.59 12.28

plata 0.28 0.40 Cu.'8 Ar.

(b) La segunda sbespecie es la que Field ha hallado en las minas

de Algodones (provincia de Coquimbo) i le dio el nombre de algodonit.

Sus caracteres poco se diferencian de los de la tercera. Segn Gent,

la del Lago Superior tira a blanco agrisado; es granuda, cristalina,

lustre metlico. Un arseniuro del cerro de las Yeguas (Rancagua)

es de color gris de acero i algo mas duro que el fluspato. P. sp. 7.63

composicin.
Algodonit de Chile. De E. U.

p. Field. p. Gent.

cobre 82.42 83.28

arsnico 16.95 16.01

plata indicio 3.10

(c) La tercera es a la cul Haidiger dio el nombre Domeykit i cu

yos caracteres se hallan descritos en la citada pajina de mi Jlineraloja.
Gent admite el mismo nombre para un mineral hallado cerca de la

veta de Isle Royal i lo describe en los trminos siguientes: menos du

ro que el fluspato; color entre blanco de estao i gris de acero en la

fractura recin hecha; luego pasa a pardo amarillento i pardo tumba

ga; i en fin toma colores de la cola de pavo real; lustremetlico; frac

tura concoidea que pasa a desiguol Ps. 7.75: ntimamente mezclado

con cuarzo.

Composicin de esta tercera especie
Cu Ar. de Chile. De E. U. p: Gent.

cobre 71.64 70.36

arsnico 28.36 29.36
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Gent hace notar que hasta ahora no se hallaron las tres especies

puras sino en el nuevo continente i en dos localidades mui distantes

entre s (Silim. Amer. Journ. 1862 p. 190-194,)Aadir que se han

hallado arseniuros que contienen menos arsnico que esta ltima es

pecie, pertenecientes alas do primeras (a) i (b) no solamente en las

localidades citadas por Forbes i Field, sino tambin en las inmedia

ciones de Pabelln (Copiap) i en el Teniente (Rancagua).

Cobre blanco ferrujixoso. [Arseniuro doble). Entre los mine"

rales que provienen de las minas de cobre de las cordilleras del Te-

no (dep Curic) he hallado muestras que. por fuera tienen color de

cobre abigarrado i en la fractura recien hecha blanco de estao que no

se empaa tan pronto como los anteriores. Tienen tambin estructu

ra de grano mas grueso.

El arseniuro de Curillenqui (de la misma cordillera) analizado por

los seores Cuadra i Pinto. Consta de

cobre 62.80

hierro . , , 8.25

arsnico 21.30

criadero cuarzso 6.25

98.60

Es un arseniuro de cobre i de hierro en que segn parece el arse

niuro de hierro se halla combinado con un subarseniuro de cobre.

En las mismas minas se halla otra variedad mas compacta, de

fractura plana, sin hierro, pero con 1.7 de azufre; i otra en la mina

El Pellejito, Cajn del Teo, mui lustrosa de grano cristalino, de co

lor blanco de plata.

Suhsulfato de cobre. Entre los minerales mui abundantes, mui

puros, i mui ricos de cobre que vienen de la costa del desierto de

Atacama, (El Taltal, el Cobre, etc.) llamla atencin de don Leni

das Garca un mineral que por su color i lustre, se parece mucho a

atacamita i por su estructura a la malaquita: sin embargo no anuncia

al soplete el menor indicio de cloro i se disuelve con la mayor facili

dad en ios cidos mui diluidos sin efervescencia. Su color es verde,

verdinegro, su polvo verde mas claro, lustre de vidrio: forma unas

fibras cortas gruesas que son como secciones de unos prismas, entre

los cuales se interpone un criadero ferrujinoso, rojo, como mui a me

nudo sucede en los minerales de atacamita: su dureza es igual a la

de atacamita
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Consta de (1) (2)

protxido de cobre CuO 68.5 68.87

cido sulfrico 15 8 19.71

agua 13.5 11.16

residuo ferrujinoso 2.4

100.2 99.74

(1) Corresponde por su composicin a la frmula Cu*Ss-|-4Aq:

Composicin mui parecida a la del subsulfato de Mjico analiza

da por Bertier.

(2) Muestra cristalizada, en pequeos cristales i tambin fibrosa,

con cruceros, de color verde esmeralda que pasa a verde de prado,

analizado por Kobell. (Sesiones de la academia de Baviera, Wissc-

nach 1855). Esta muestra se halla en el museo real de Baviera, ro

tulada de Chile, sin indicacin de que localidad; pero atendiendo a la

descripcin que da de ella Kobell, es idntica con una de las que se

han mandado para la Exposicin Universal, de la mina Descubridora

de Paposo, estraida de una hondura de 60 metros debajo de los aflo

ramientos.

Maskelyn en 1835 dio la descripcin del mismo subsulfato Cu' 3

combinado con 5 equivalentes de agua, cristalizado en prismas de

base rectngula i en jemelos anlogos a los de la arrogania, de color

mas o menos azul, hallado en Cornwall sobre un esquito arsilloso

llamado killas. A este mineral se dio el nombre de Langit. Pero el

mismo sabio mineralojista public aun tiempo la descripcin i anlisis

del otro subsulfato de cobre de Cornwall, que contiene precisamente,

como los de Chile i de Mjico, 4 equivalentes de agua, i al cual dio

el nombre de Waringtonit[Preceediiigs, of the Boyal Society, 1865

n. 77.)

Pisani, en las actas de la academia (1851. t. 59. n.20) describe

tambin un otro subsulfato, amorfo, de estructura hojosa, lustre de

seda en cuya composicin hall cal i hierro i cuya frmula es (Cu.

Ca. Fe) 3S3-f-3aq. A este mineral Pisani da el nombre de Devilline

Maskelyn lo considera como una mezcla.

Todos estos minerales: el lanjit, el waringtonit, la devillina i los

subsulfatos cristalinos de Chile i de Mjico forman un grupo de la

antigua especie llamada brochantina.

Otro mineral anlogo, subsulfxto de cobre terroso, de color verde

que tira a azul, liviano, mui parecido a diversos minerales carb.ma-
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tados terrosos, hall don Carlos Huidobro en la mina del Pato en

Catemo' (departamento de Aconcagua).

Consta segn el anlisis del seor Brieba de

protxido de cobre CuO 57.6

cido sulfrico 15.2

sesquixido de hierro 3.5

slice 6.2

agua s 17.0

Es mui soluble en el carbonato de amoniaco i deja en l un resi

duo de slice i perxido de hierro que se hallan mezclados con la par

te sulfatada del mineral.

Este mineral es bastante comn en los minerales de color (oxijena-

dos) de Chile i, por su color, idntico con el subsulfato de cobre de Co-

rocoro que tambin se halla ntimamente mezclado con la slice, for

mando una masa de slice impregnada de subsulfato.

Llanca. ^Slice con color debido al protxido de cobre.) Entre in

finitas variedades de slice amorfa que acompaa los minerales de

cobre en Chile i que los mineros llaman lla?ica cuando tiene color

verdoso se halla en el Carrizal i otras minas del norte slice tan dura

como el cuarzo, de fractura concoidea mui ancha, de color verde

azulejo oscuro; se fractura en pedacitos de aristas mui agudas como

obsidiana i es casi anhidra. Unamuestra de la mina Bezanilla, man

dada a la Esposicion Universal dio al anlisis

slice 91.0

protxido de cobre 4.2

agua 4.4

99.6

ESTAO.

xido de estao. Falta casi en todos los tratados de mineraloja
la descripcin de los minerales de estao del Per i Bolivia, a pesar

de que sobretodo en Bolivia se estraen i se benefician actualmente

cantidades mui considerables de este metal. Hace dos aos, he reci

bido del seor Herzog de Corocoro i del seor Latrille de Cobija colec

ciones de muestras de minerales de estao de Oruro, de Guanani,

de Potos i de otras localidades menos conocidas, que me permiten
actualmente dar una idea de las especies mas interesantes que se

estraen de aquellas minas.

En jeneral los minerales de xido de estao mui puros no se pare-
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een a los de Connval o de Sajonia i no se hallan en ellos cristales her _

mosos i tan completos como en el antiguo continente.

Un mineral de Huanan (o Guanan) cerca de Oruro, casi entera

mente compuesto de xido puro, consta de una masa algo porosa i

cavernosa
,
toda cubierta por fuera i dentro de las concavidades de mui

pequeos cristalitos mal formados, lustrosos, resplandecientes, de

color gris negruzco; algunos un poco traslucientes. Aun toda la masa

parece compuesta de aglomeracin de estos cristalitos que no tienen

forma determinada i el mineral apesar de su porosidad tiene mucha

densidad i dureza.

Otra variedad de los minerales mui puros dlas minas de Oruro,

es una masa completamente amorfa, homojnea, compacta, de frac

tura plana, mui notable por su gran densidad, tenacidad i dureza.

Es toda de color pardo musco i de clavo oscuro; menos lustrosa que

la anterior i de lustre que tira al de resina; su polvo mas claro. Se

parece a algunas variedades de hierro pardo i de cobre resinita; pero

es completamente inatacable por los cidos, invariable al soplete, etc.

Contiene 0,036 de sesquixido de hierro, 0,035 de slice i lo dems

de xido puro.

Las dems variedades mas comunes de las minas de Oruro, son

unas masas mui heterojneas, ocrseas i cuarzosas, parecidas a cier

tos minerales de hierro pardo arcilloso; en estas masas se ven las

materias pardas i negruzcas de diversos matices revueltas i toscamen

te mezcladas. En medio de ellas el xido de estao casi puro, amor

fo, de contextura granuda, forma pequeas masas enteramente irre

gulares i en algunas partes, en los huecos, i partiduras forma cristali

tos, siempre incompletos, negros o de color pardo castao ne

gruzcos.

(En ninguna de las muestras que he recibido de Oruro se ve volfran

ni mispdiquel, ni pirita; sin embargo me consta que las mismas minas

producen cantidad considerable de volfran.)
Ahora los minerales de estao que provienen de la cordillera de

Potos se parecen mucho a estos ltimos; en algunos se ven cristales

de 3 a 4 milmetros de largo, prismticos, mui imperfectos, de color

pardo, casi sin lustre; pero tambin en algunas muestras aparece pi

rita. Las muestras rotuladas de las minas llamadas Las Sepulturas,

son mui ferrujinosas, teidas de pardo rojizo.
El eslao de lavadero de Guanan, consta de unos guijarros de

8
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color gris negruzco, o casi negros, de poco lustre que
tira a semime

tlico; algunos de estructura granuda, de grano cristalino de lustre

de vidrio dbil, tienen aspecto mui distinto desestao de lavadero de

Cornwall.

Stanixa: sulfuro de estao cobriso. Entre los minerales de

Guanan mandados por el seor Latrille, hall pirita- estaferas, i

en un fragmento de estas piritas, verdadera stanina mui parecida a

la de Cornwall.

La stanina de Guanani es amorfa, de color gris de acero que tira

a amarillo en la fractura antigua. Su estructura es granuda, de grano

algo mas tosco que la estructura de stanina inglesa. En tubo abierto

produce algo de sublimado blanco. Mui atacable por el cido ntrico

con formacin de un abundante residuo blanco.

Con dificultad he separado cierta cantidad de esta sustancia bastan

te pura para analizarla: i hall compuesta de

estao 28.2

hierro 23.2

cobre 22.9

azufre- 27.5

El mineral no estaba completamente libre de pirita i debe repe

tirse su anlisis sobre una muestra mas pura. Analizada por separado

la masa piritosa amarilla en medio de la cual la stanina se distingue

por su color gris de acero, hall que contenia mas de 5 / de estao i

6 /0 de cobre.
Z I X c .

Blenda piramidal [Wurtzit). Friedel seala un caso de dimorfis

mo en la blenda piramidal que se ha descubierto en una mina de plata

cerca de Oruro en Bolivia. Esta blenda es de color negro parduzco,

lustre de vidrio, raspadura parda clara; dureza 3.5-4; Ps. 3.98.

Todos sus caracteres son como los de la blenda ordinaria menos la

forma de los cristales que es incompatible con la de esta ltima. En

efecto, la mencionada blenda de Oruro forma pirmides hexagonales
i a veces tiene a un tiempo caras del prisma hexagonal. Corresponde,

pues, por la forma de sus cristales al greenokit sulfuro de cadamio.i

Consta de

zinc. . , 55.6

hierro
, 8.0

antimonio 0.2

plomo 2.7

azufre 32.6

Sillman. Amcr Jour. 1863.)
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MERCURIO

Mercurio nativo. Se ha descubierto en una roca grantica algo

descompuesta, en el fondo de la quebrada de San Agustin en Valpa

raso, mercurio nativo diseminado en gotillas i manchas o nidos del

modo enteramente irregular, sin que se vea en este mismo lugar el

menor indicio de alguna veta. El mercurio aparece principalmente en

las rajaduras de la roca pero tambin al partir grandes trozos de esta

ltima se ven gotillas metlicas en pequeos huecos i en la misma

masa de la piedra. El mercurio tiene bastante lustre, pero tambin

aspecto algo seco, faltndole cierta fluidez para unirlos en gotillas mas

grandes. En partes se parece al amalgama de los Bordos. Molida la

roca i efectuando el lavado con la mayor prolijidad posible, se obtie

ne el mercurio perfectamente lquido i puro, sin indicio alguno de ma

terias estraas; pero en todo caso se pierde mucho metal en los rela

ves. Ensayadas por el lavado colpas grandes de esta roca en la cual

a la simple vista se ven gotillas diseminadas de un modo mui irregular

en la mosa, apenas se obtiene, trmino medio, 4 a 7 milsimos de

metal .

En partes se descubren las partculas apenas visibles de mercurio

en medio de una pegadura blanca de subclorurode mercurio, pero sin

indicio alguno de cinabrio o de cualquiera otra sustancia metlica.

La roca grantica no descompuesta es una especie de diorita, la

misma que atraviesa los granitos propiamente dichos de la costa de

Valparaso i de la parte litoral de Chile; pero el mercurio aparece en

la parte descompuesta i mas felsptica de esta roca.

El mismo metal i en la misma roca se ha descubierto (segn me

han asegurado) en otros dos lugares, distantes de la localidad que aca

bo de indicar, en A'alparaiso.

Cinabrio nativo. Los nuevos descubrimientos de cinabrio en di

versos puntos de Chile ponen cada dia mas de manifiesto que el ver

dadero criadero o yacimiento [gisemet)n de esta especie mineral es el

mismo que el del oro. As, se hall, hace un ao en la veta de oro de

la mina llamada el lioro, en Andacollo, cinabrio hojoso mui puro en

medio del cuarzo, e igual cinabrio de hoja ancha lustrosa de hermoso

color rojo de cochinilla se ha descubierto en unas minas de Petorca en

Aconcagua. A este mismo criadero grantico pertenecen las minas de

cinabrio de Punitaque i del Altar Coquimbo.)
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BISMUTO.

Sulfuro de bismuto. Se han hallado en los lavaderos de oro de

Valdivia, en medio de los guijarros de cuarzo, de hierro olijisto, de

hierro magntico i titnico granos desulfuro de bismuto, de color gris

de plomo i de fractura hojosa pequea. Estos granos se atacan fcil

mente por el cido ntrico i al agregar agua la disolucin produce un

abundante precipitado blanco.

Estando ya en prensa este pliego, me comunica el Dr. Schwarzem-

berg que en una mina llamada Guia
,
en Cerro Blanco (Copiap) se

hall en cantidad notable sulfuro de bismuto puro, en masas fibrosas

parecidas a las de antimonio gris. Las fibras son diverjentes, o mas

bien son hojas largas i angostas, de color gris, entre color gris de

plomo i blanco de estao, resplandeciente en la fractura. Estas ho

jas son cruceros fciles de unos prismas delgados, imperfectos, agru

pados; i tambin en la fractura se ve indicio de otros cruceros que

forman ngulos casi rectos con los anteriores. El mineral es mui blan

do, atacable sin auxilio de calor por el cido ntrico i la disolucin no

contiene cobre ni plomo, pero s, proporcin notable de hierro.

Tannenit [Sulfuro doble de cobre i de bismuto). Existe esta es

pecie mineral en los minerales de cobre de Cerro Blanco (Copiap) i

forma agujas mui delgadas lustrosas de color blanco de estao, en me

dio del cobre piritoso. Estas agujas observadas con un lente son como

fracturas lonjitudinales de unos prismas largos i angostos: de manera

que la estructura de ellas es hojosa, de un crucero fcil lonjittdinal.
El mineral es mui blando, i adherente a la pirita; es mui fusible i f

cilmente soluble en el cido ntrico; la disolucin se enturbia cuando

se le agrega agua i por el amoniaco toma color azul intenso. La piri
ta cobriza en medio de las cuales resplandecen dichas agujas blnncas

metlicas, se halla mui a menudo cristalizada en estas minas, i forma

tetraedros irregulares agrupados, negros por fuera, acompaados de

prismas hexgonos de cristal de roca, terminados por pirmides de tres

caras.

Es mui difcil separar bien la materia blanca metlica de la pirita,

por ser mui delgadas las agujas de aquella i por la adherencia de ellas

a la materia piritosa. He hallado compuesto este mineral de

bismuto 52. 7

obre 20. 6

hierro 4. 1

azufre 22. 4
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Pero el hierro i una parte de cobre pertenecen sin duda a la pirita

cobriza; de la cual me ha sido imposible tener bien separado el sulfuro

bismutal: de manera que eliminando de la citada composicin todo el

hierro i lo que le corresponde en cobre i azufre para formar pirita co

briza, se obtiene para la composicin del sulfuro bismutal, eon poca

diferencia, la misma que Schneider ha hallado para un mineral descu

bierto en Tannenbaum en Johannengeorgenstadt [Pogg, 1853 pj.

116): es decir:

bismuto 62.16

cobre 18.72

azufre 1 8.83

Los caracteres mineraljicos de estos ltimos son idnticos con los

del mineral del Cerro Blanco i la frmula atmica de ambos debe ser

Cu'S-b-BS'.

Importa mucho el conocimiento de esta especie mineral para los

ensayadores de cobre en Chile, pues su presencia en los minerales pi

ritosos puede dar lugar a inexactitudes cuando se trata de ensayes con

precipitacin por la via hmeda

Bismuto telural. Forbes hall entre los minerales que acompa

an el oro en cerro de Illampis en Bolivia, bismuto nativo telural en

masas amorfas hojosas compuestas de

bismuto 91 .46

telu ro 5. 9

arsnico 0.38

azufre 0.07

Ps. 9.77-9.98 [P/ul. Jlag. n. 196.)
Hallronse tambin en California en el cerro Calavera, mina Es

tanislao teluros de oro i de plata, particularmente teluro grfico

(metal escrito.)

PLOMO.

Clayit. Taylor en las memorias de la Sociedad de Naturalistas

de Filadelfia describe el siguiente mineral de plomo de las minas del

Per.

En masas amorfas i cristalizado en formas compuestas de tetraedro

i dodecaedro rombal, color gris negruzco, lustre metlico, raspadura
del mismo color; mui fusible: con sosa da un glbulo metlico lustroso;

dureza 2.5. Consta de



62 anales: febrero n: :.".:"_...

azufre 8.19

arsnico 9.78

antimonio 0.54

plomo 67.96

cobre 6.64

Selexiuro re plomo [ClavslaliC . Hllase este interesante mine

ral puro en cantidad considerable en las minas de Cacheuta de la

provincia de Mendoza, de las cuales tendr ocasin de tratar mas

largamente en la descripcin de los poliseleniuros de plomo platosos i

cobrizos.

El seleniuro de plomo de Cacheuta puro, es enteramente parecido

por sus caracteres mineraljicos a las galenas de hoja mui menuda i

lustrosa: de manera que el naturalista mas esperto no podr distin

guir estos minerales unos de otros a la simple vista sin ocurrir al ensa

ye. En efecto, el color, el lustre, la estructura i la dureza del seleniuro

de plomo son los de la galena, solamente el color tira siempre algo a

azul i la estructura del seleniuro pasa a veces a granuda de grano mu

pequeo i aun a compacta, lo que sucede mui rara vez en la galena.

Sin embargo, es mui fcil conocer el 9eleniuro de plomo, ya sea por

el olor que despide en la calcinacin sobre carbn, ya por el subli

mado rojo i blanco que da en un tubo abierto angosto: sublimado del

cual la parte blanca desaparece lentamente despus de enfriada, por

ser delicuescente, i queda solamente roja.
El seleniuro de plomo de Cacheuta, aun el que parece mas puro, se

halla acompaado e ntimamente mezclado con una proporcin varia

ble de carbonato de plomo.

Unamuestra sacada a hondura de cinco a seis varas de la veta me

dio la anlisis;

plomo 59.8

hierro 0.8

selenio 23.6

carbonato de plomo 10.9

arcilla ferrujinosa 35

98.6

Oxcloro ioduro de plomo. El Dr. Shwartzemberg reconoci en
1861 la presencia de iodo en un mineral deplomo, cuvas muestras ha

tenido la bondad de mandarme i cuva anlisis me ha hecho ver que

era un xicloro ieuio de plome
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He aqu en que trminos Shwartzemberg describe este mineral,

conforme a sus verdaderos caracteres mineraljicos.

Es amorfo, de color amario de azufre i de limn, algo lustroso,

mas blando que el espato calizo. Xo es dctil, su Psp. 5.7; tan fusible

como la plata cornea: al fundirse toma un color mas oscuro i con este

color queda despus de enfriada. Sobre carbn produce globulitos de

plomo metlico; en un matracito, sin que se le agregue reactivo algu

no, emite abundante vapor violado de iodo i deja un residuo fundido

amarillento con seas de cristalizacin.

Estos son en efecto los verdaderos caracteres de este mineral nuevo:

elDr. Shwartzemberg aade que este mineral existe cristalizado: so

lamente, ^habindose sacado las muestras de un saco de metal chanca

do, todos los cristalitos se hallaron deteriorados, de manera que no

era posible determinar su forma.

El mineral forma como incrustaciones delgadas sobre una galena

pura de hojillas pequeas. Al juzgar por la forma i aspecto de las

muestras que debo al obsequio del seor Scfnvartzemberg, la galena
debe formar unas papas riones i trozos irregulares en medio de algn
criadero arsilloso, cubiertos de dicho mineral iodurado, el cual se halla

en forma de una corteza amarilla sobre la galena i la envuelve de to

das partes. Esta corteza no es homojnea: cortndola trasversalmen-

te se descubre que consta de unos listones delgados e irregulares blan

cos, amarillos i pardos: unos compactos otros de estructura maso me

nos terrosa. La parte amarilla que es la que contiene mas iodo, no

siempre se halla en contacto con la galena, sino que se halla separa

da de esta ltima por un listn mui delgado blanco a veces algo azulejo,
cobriso; mientras que sobre la parte amarilla clarase nota en algunos

fragmentos una pegadura parda porosa. El grueso de la corteza no

pasa de un milmetro i por lo comn no tiene medio milmetro de

espesor.

La parte amarilla es la mas pura i es la que he separado de una

gran cantidad de mineral para someterla al anlisis. Este mineral

amarillo puro no hace efervescencia con los cidos i se disuelve con

facilidad en el agua acidulada con cido ntrico, principiando por

perder su color amarillo. Su composicin es la siguiente:
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cloruro de plomo

ioduro de plomo

xido de plomo
cal

cido sulfrico

criadero: slice ferrujinoso

El cido sulfrico pertenece al sulfato de plomo i sulfato de cal

que se hallan ntimamente mezclados con el mineral amarillo i existen

en mayor proporcin en los listones de sustancia blanca que lo acom

paan: de manera que, eliminando de los resultados del anlisis lo

que corresponde en cal i en oxido de plomo a los 2.5 de cido

sulfrico, hallamos que por un equivalente de ioduro de plomo el mi

neral amarillo contiene dos equivalentes de cloruro del mismo metal i

por dos equivalentes de cloro ioduro, tres de xido.

2Pb (CL.I) 3PbO.

En fin, este mineral proviene de una veta de galena que por al

gn tienpo se habia trabajado por plata en el desierto de Atacama

aunas diez leguas del puerto de Paposo; (en un lugar llamado Isla.)
El dueo de la mina trajo mas de veinte quintales de este mineral a

Copiap; mas, desgraciadamente casi la totalidad de este mineral

segn se dice, se ha perdido en una fundicin i la espresada mina se

halla actualmente abandonada por haberse enteramente agotado la

vena.

El seor Shwartzemberg acaba de avisarme que el mismo mine

ral se ha hallado en una otra localidadad.

Molibdato de plomo. Se hall esta especie, cristalizada, en pe

queos cristales de color amarillo de limn, lustroso, sobre un criade

ro rojo ferrujinoso en Tres Puntas. (En Chimbero.)

Lixarita [sulfato doble diplomo i de cobre.) Este mineral en

Chile; acompaa por lo comn los minerales que contienen a un

tiempo galena i cobre gris o solamente cobre gris plomiso, i siempre
se halla en mui pequea cantidad.

Su color es azul algo mas claro que el de carbonato azul de cobre,

con el cual fcil es equivocar la linarita; su estructura es hojosa re

gular; los cruceros forman ngulos que mui poco se diferencian del

22.8

18.7

47.1

1.7

2.5

5.3

(elloro

orno

iodo

plomo

5.7

17.1

10.3

8.4

.1
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ngulo recto, i las hojas son mui delgadas; su dureza algo superior a la

del espato de Islanda: 3.25; mui lustroso: lustre de vidrio. Al echar

un fragmento en el cido muritico, al instante se pone blanco, sin

dar el menor indicio de efervescencia: tambin se obtiene un residuo

blanco tratando el mineral por el carbonato de amoniaco, i la disolu

cin toma un color azul intenso.

bna hermosa muestra sacada de las minas de plomo de la provin

cia de Rioja, hall compuesta en dos anlisis hechas por dos distintos

mtodos de

(l) (2)
cido sulfrico 17.0 16.9

xido de plomo 34.3 34.3

xido de cobre 25.6 25.6

criadero silicatado 8.8 9.0

a?lla (P01' diferencia) 14 3 14.8

Lo que corresponde a la frmula Pb3S'-f-2Cu3S'.

Una parte del agua pertenece probablemente a la arcilla hidratada

del criadero.

Plata.

AMALGAMAS NATIVAS.

(1) Amalgama de la rosilla AgBH5 cristalizada De lastres

especies de amalgama halladas en las minas de plata de la Rosilla,

(descritas en mi Mineraloja. pj. 188,) la nica que hasta ahora se

hall cristalizada es la que consta de cinco equi. de plata por tres de

mercurio. Cristaliza en octaedros regulares agrupados en ramilletes'

del mismo modo que arquera i plata nativa. En el anlisis de una

pequea muestra cristalizada, mui maleable i enteramente soluble

en el cido ntrico, hall

plata 65.1 (5)
mercurio- 34.9 (3)

Composicin que mui poco se diferencia de la de una masa ramo

sa analizadaseis aos hace (plata 64.2, mercurio 35.8 pj. 188).

(2) Amalgama de los bordos. (Copiap). Se ha descubierto en

el nuevo mineral dlos Bordos una nueva especie de amalgama mu

diferente de las que hasta ahora se hallaron en Arquera i en la Ro

silla, pero mui parecida por sus caracteres mineraljicos i su com

posicin a la especie cristalizada, descrita en todos los tratados de

mineraloja, perteneciente al antiguo continente i a Mjico.
9
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El amalgama de los Bordos forma pequeas masas irregulares, mu

lustrosas i resplandecientes, de color blanco de plata, granudas, de

grano mui grueso con indicios de cristalizacin poco marcada, cbica.

El lustre i el color se conservan mejor que los de las otras especies.

Su dureza es apenas algo superior a la de espato calizo. Es mui que

bradiza i con facilidad se reduce a polvo mui fino. Este carcter es

suficiente para distinguir esta especie de la arquera de las dems

amalgamas chilenas. Es mui atacable i soluble en el cido ntrico

sin auxilio de calor. Consta de

plata 30.76

mercurio 69.24

o que con poca diferencia corresponde a la frmula atmica Ag'Hg'

sindola composicin terica de este ltimo, plata 30.01 mercurio

69.99.

Acompaan esta especie aunquelen mui pequea cantidad el cina

brio i la plata cornea \erde (elorobromuro). VA criadero en medio del

cual forma unos nidos i pequeos muleos irregulares, este amalgama

es una roca arcillosa poco hom ijoea, en partas penetrada de carbona

to de cal en partes porfiroidea.

Plata bismutal. Habindome obsequiado, hace dos aos don

Lenidas Garca muestras de plata bismutal procedentes de las minas

de plata de San Antonio del Potrero Grande, muestras enteramente

libres de arseniuro de cobre i de bismuto nativo, he podido investigar
los verdaderos caracteres i composicin de esta especie cuyo estudio

i conocimiento me dejaban en algunas dudas en tiempo de la publica

cin de la segunda edicin de mi Mineraloja (pj. 187.)

En estas muestras escojidas toda la plata bismutal se halla en part

culas ogranos muipequos, casi todos de igual tamao, diseminados,

ya de un modo completamente irregular, ya formando venas en que

se reconcentra este mineral, en medio de un criadero arcilloso gris
verdoso. Estas partculas no presentan indicio alguno de cristaliza

cin i son tan pequeas que pasan por el tamiz aun mui fino. Al

partir la muestra, aparecen con lustre i color de plata, pero mui pronto

se empaan i se cubren de un color blanco agrisado algo amarillen

to, tomando el aspecto de cierta variedad de plata antimonial de Cha-

arclo que contiene 4a6 /0 :'l) de antimonio, Ntase tambin que

i! Vfass pj. )or i la 2.- ?d. d Vine:.i:<-it.i.
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por la orilla de las venas i pequeas masas irregulares granudas de

la plata bismutal aparecen hojillas i partculas mas blancas i mas

lustrosas de plata nativa.

Molido i'oernido el mineral en un morterito de gata, con facilidad

se separa el polvo metlico platoso, del criadero, i hecha anlisis

sobre dosgramos de este polvo lavado, lo hall compuesto de 1.5387

de plata i de 0.2777 de bismuto: lo dems era criadero en parte so

luble en los cidos en parte insoluble; de lo que resulta para la com

posicin del mineral puro:

plata 84.70 (6)
bismuto 15.30 ( 1)

Este resultado mui poco s? diferencia del qua. he enunciado hace

aos Jlineraloja, pj. 185'j i segn toda probabilidad la forma! a at

mica de la plata bismutal de San Antonio as Ag'3i-

El mismo mineral tomado de las orillas de las venas i partes mas

penetradas de plata bismutal, se halla mezclado con hojillas de plata

nativa.

Stromeerit (Plata sulfrea cobrisa.) -Se sabe que el sulfuro de plata

Ag. Si el subslfuro de cobre Ce' S, cuerpos isomorfos, se han hallado

combinados en todas proporciones, en las minas de Catemo, de San

Lorenzo, de San Pedro Nolasco, etc., pero en ninguna de esta clase

de minerales conocidos hasta ahora en Chile, la proporcin de pla
ta excede 33. l/0 'Jlineraloja, pj. 195.)
Actualmente en dos diferentes localidades en Chile se ha descu

bierto el verdadero stromeerit, el mismo sulfuro doble de plata i co

bre AgS-f-Cu'S que se halla en varias partes de Alemania cristali

zado.

a) El mas puro proviene de unas minas de plata en Copiap i

se conoce por su color negro metlico de hierro, lustre mui vivo me

tlico que tira a vidrioso, parecido al de burnonia i por su estructura

compacta perfecta, fractura concoidea; es mas fusible que todas las

otras especies de cobre sulfreo platoso.

(b) El otro menos puro se ha hallado en la mina llamada Santa

Rosa en Arqueros (Coquimbo); a unas ciento setenta varas de profun
didad en la misma veta que ha producido cantidades considerables

de arquera. La muestra que debo al obsequio del seor don Jos To

mas .Urmeueta tiene forma de un rion o ma papa cuva corteza o par-
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te exterior es de plata nativa filiforme crespa, envueltas en una arcilla

ferrujinosa i todo el centro o ncleo de dicho rion consta de stromee

rit amorfo, cuyo color es gris de acero algo azulejo, con mucho lustre,

i la estructura granuda de grano fino. Este mineral es mas blando

que el cobre sulfreo i algo dcil. Al disolverse en el cido ntrico, de

ja un poco de residuo ferrujinoso igual al que dejan todos los sulfures

de cobre platoso en Chile.

He aqu la composicin de las dosmuestras de stromeerit que aca

bo de describir:

(a)
,

(b)
Copiap Arqueros

plata 50.1 55.60

cobre 31.0 28.62

azufre 15.8 14.18

residuo 2.

9S.5 98.40

SELENIUROS PLATOSOS.

Eukairita. En la coleccin de minerales de un aficionado hall

una muestra de este mineral, idntica con aquella cuya descripcin
i anlisis he publicado en la 2.a ed. de mi Jlineraloja, pj. 206 i de

la cual no he podido asegurarme hasta ahora de donde proviene. So

bre la nueva muestra de dicha coleccin hall este rtulo: Mina Bo

laco, mineral Flamenco. Existen dos minerales en los distritos de

minas de este nombre en Chile: uno de ellos en el desierto de Ataca

ma entre las minas del Inca i la Finca de Chaaral; el otro en el de

partamento del Huasco a poca distancia de la costa. Han sido in

fructuosos, todos los empeos que se han hecho hasta ahora para

r-econocer la existencia de esta especie, tan rara como interesante,
en ambas localidades.

CLAUSTALITA PLATOSA POLISELEX1UROS DE PLATA, PLOMO, COBRE,

hierro i cobalto dlas minas de Cacheuta. Se descubri hace cin

co o seis aos en la provincia de Mendoza, aunas 11 o 12 lemas al

sudeste de la ciudad de este nombre, un criadero tan rico en selenio

que bajo este respecto no se le conoce actualmente igual en el mun

do. El lugar se llama Cacheuta; las vetas que asoman en este lugar,
casi no tienen otras especies metlicas que diversos seleniuros, cuva

composicin es mui variable. El terreno es estratificado, pertenece a
uno de los perodos de transicin i descansa sobre rocas granhideas
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que son verdaderas masas de solevantamiento de los Andes. Co

nocidas han sido mucho antes las minas de Cacheuta como minas de

carbn; pues al pi el cerro de Cacheuta corren de manifiesto algu
nas capas de combustible que fueron objeto de esplotacion.

A poca distancia de estas capas pero en la parte superior del cerro

se hallan los afloramientos de unas vetas en medio de los cuales se

descubri un mineral mui rico en plata que llam la atencin de los

mineros, i stos sin tardanza acudieron a esplorarla. H aqn lo que

se ha podido inferir de positivo de los tres o cuatro aos de esta esplo-

racion .

1. A la superficie del terreno i en los mismos afloramientos, han

aparecido venas algo irregulares, angostas, interrumpidas, de uno a

dos, algunas de tres i cuatro centmetros de grosor de un mineral gris

metlico que es un poliseniuro de plata, cobre, plomo, hierro i cobal

to de 20 i mas por ciento de plata,

2." A poca hondura i quizs en medio de estas mismas venas, el

mismo poliseniuro se empobrece en plata i suele al mismo tiempo
aumentar su lei de cobre, sin que sus caracteres esteriores varien no

tablemente.

3." A cuatro varas de hondura principiaron a dejenerarse estos po-
liseniuros en un seleniuro de plomo poco platoso i a 13 o 14 varas el

comn de estos minerales no daba al ensaye mas que uno o dos mil

simos de plata: lo que desalent mucho a los mineros en su empresa.

Caracteres. Lo que hai dems curioso en estos minerales es

que todos tienen ciertos caracteres que les son comunes casi en el

mismo grado.' Todos son de color gris de plomo azulejo mas o me

nos oscuro. La raspadura gris, metlica negruzca; estructura gra

nuda a veces de grano mui pequeo; se cortan fcilmente con un

cuchillo. Dureza 2.5. La densidad mui variable de 6.3 i 6.3 a 7.2.

Todos mui fusibles; sobre carbn despiden olor caracterstico de sel-

nio: en un tubo cerrado dan un poco de agua que proviene del cria

dero arcilloso i producen un sublimado negro i rojo maso menos abun

dante; en un tubo abierto, (segn la pureza del mineral i el dimetro

del tubo) se obtiene a mas de los sublimados anteriores, mas o menos

de sublimado blanco de cido selenioso que desaparece atrayendo la

humedad del afie. Todos son atacables con la mayor facilidad, aun

sin auxilio del calor por el cidb ntrico. El cido muritico concen

trado i en ebullicin ataca tambin estos seleniuros i desprende de ellos
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una parte de selenio al estado de hidrjeno seleniado, una pequen:*

parte arrastra consigo al estado de vapor i lo dems de selenio queda

en el residuo. Sin embargo, seria mui difcil efectuar la descomposi

cin completa de estos seleniuros por el cido clorhdrico.

Ahora, los caracteres que sirven para distinguir los seleniuros mas

o menos platosos i cobrizos del seleniuro de plomo ya sea puro ya mui

pobre en plata i cobre son, en primer lugar, la estructura, sindola

del seleniuro de plomo las mas veces hojosa, de hoja mui pequea,

lustrosa, como sacaroidea, i entonces el mineral se parece completa

mente a la galena de hoja pequea; al contrario la de los seleniuros

platosos i cobrizos es siempre granuda de grano pequeo, sin el me

nor indicio dehojosidad, i en la fractura aparecen pequeos huecos i

poros cubiertos interiormente de
materia terrosa negruzca. En segundo

lugar, las muestras que contienen plata en proporcin notable, contie

nen aun tiempo cobre, i viceversa: en tal casse ven siempre en ellas

manchas de silicato azulejo o verde de cobre; cuando stas desapare

cen, el seleniuro es solamente de plomo; pero todas en jeneral aun las

que ala simple vista parecen mas puras, metlicas, he hallado pene

tradas de carbonato de plomo terroso, por lo comn mezclado con ma

teria ocrcea. En tercer lugar, el mineral mas rico en plata (de 20 o

mas /0,) de los afloramientos, aparece a veces negruzco, con poco lus

tre, i es algo dcil, recibe h impresin del martillo i da al soplete

reaccin de cobalto; mientras que los seleniuros sin plata ni cobre son

como galenas ordinarias, de las cuales es imposible distinguir aquellos

por sus carateres exteriores sin ocurrir al ensaye.

He analizado las variedades mas puras de los seleniuros de Cacheu

ta, ya sea por el cloro, ya sea por el cido ntrico, precipitando en e.-te

ltimo caso la plata, por el cido clorhdrico, el plomo, por el cido sul

frico i alcohol, el cobre i selenio por el hidrjeno sulfurado, etc.

Repetidas estas anlisis sobre muestras mui variadas en composicin,

citar los resultados de algunas que puedan dar idea de la naturaleza

enoral de dichos minerales:

(D (2) (3) (4) (5)
plomo 43.5 ti..SO 3?. ! 2 1 .25 59.8

. plata 21.0 20 85 9.8 3.73

eobrre 1.8 12.91 102 13.80

hiero . 2.2 3.10 1.2 3.35 0.S

cobalto 0.7 1.26 2.8 1.97

.selenio GO.O 22.40 30.2 23.6
criadero ferrujinoso. . 6.5 3.5

carbonato de plomo. . 15.20 10.9



MiXERALOJIA DECHILE. 71

1) nica muestra pura, acompaada de carbonato de plomo i de

cobre i de unas partculas apenas visibles de pirita. Ps. 6,3.

(2) Una vena de un centmetro de grueso, negruzca, tomada del

mismo afloramiento, acompaada de silicato de cobre i penetrada de

carbonato de plomo i decobre; lo que falta de peso es criadero i car

bonato de plomo.

(3) Mineral del mismo color i aspecto que(l): analizado despus de

haberlo hecho hervir con el cido actico. P. sp. 6.28.

(4) En esta anlisis un accidente no me ha permitido determinar la

proporcin de selenio; una parte de cobre proviene del silicato de

cobre que no se ha podido separar del seleniuro. Todas estas mues

tras vienen de la parte superior de la veta.

(5) Seleniuro tomado a hondura de 12 a 14 varas de la superficie

P. sp. 7.6 la parte aun lamas pura i lamas compacta deja en el cido

actico una proporcin considerable de xido de plomo que correspon

de a mas de 10/ de carbonato.

Conclusin. Por variada que aparezca la composicin de e3tos

seleniuros, parece indudable que existen en ellos tres especies de se

leniuro mezclados entre s en diversas proporciones: es decir.

(a) Un seleniuro de plata i cobre (AgSe Cul)Se en que el silenuro

AgSe i el Cu'Se se reemplazan mutuamente como el sulfuro de plata

i el subslfuro de cobre, en la stromerita.

(b) Un seleniuro doble de hierro i de cobalto (FCo)Se. Este sele

niuro en algunas muestras se halla talvez combinado con el anterior, for

mando unpolyseleniuro cuya frmula poco se diferencia de la siguiente:

(Fe Co)Se-f-2(Ag. Cu'jSc

c) En fin, seleniuro de plomo Pb Se cuya proporcin aumenta en

hondura i es notable, que as como en las vetas de cobres grises i sul

fures de cobre platosos, estos minerales desaparecen en hondura dan

do lugar a la aparicin de la galena, as tambin los polyseleniuros

platosos i cobrisos desaparecen en hondura i el lugar de ellos ocupa

el seleniuro de plomo.

Aadir que el criadero de estos seleniuros es de unas arcillas ferru-

jinosas rojizas anlogas a las del mismo color que se obtiene cuando

se atacan los sulfuras dobles de cobre i plata por el cido ntrico. En

algunas muestras hallo tambin algo de hierro esptico i dlos sulfu

res, apenas indicio de pirita.
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Miargiria. Este mineral que hasta ahora se ha considerado co

mo mui raro i solamente en Freybergsa hall cristalizado, aparece en

cantidad considerable en algunas minas de Tres Puntas, particular
mente en la Alfin-Hallada, en la cual suelen los mineros equivocarlo
con el rosicler oscuro, a pesar de que la lei en plata de la miargiria no

pasa de 37 /0 mientras que la de los rosicleres es trmino medio 60 /0.

La miargiria de la Alfin-Hallada es amorfa, en masas irregulares,

bastante puras, acompaada por el carbonato de cal. Es de color gris de

hierro que tira al rojo, lustre metlico, raspadura i polvo de color rojo

cereza oscuro, parecido al de algunas variedades de hierro olijisto;

opaca, su estructura es granuda de grano mediano i en partes tira a

hojosa, fractura plana o desigual. Dureza al go superior a la de los ro

sicleres. Los dems carateres son como los de estos ltimos.

(1) Analizada en el Laboratoriodel Instituto por los seores Sotoma-

yor i Cortez se hall compuesta de

m (2;
plata 37.30 36.40

hierro 1.05 0 62

azufre 19.69 21.95

antimonio r 41.95 39.14

(2) Es la composicin del mineral cristalizado dla mina de Brauns-

dorfcerca de Freyberg analizado por Rose.

Rosicler oscuro en mezcla con arseniuro de hierro. Es mui fcil

equivocar la miargiria con ciertas variedades de rosicler oscuro que

tambin produce esta misma mina Alfin-Hallada i que tienen por

fuera el mismo color agrisado con lustre metlico o semi metlico que

la miargiria, la misma contextura de grano fino o grueso i el mismo

color rojo cereza o pardo rojizo que esta ltima. Suele haber en

los minerales de Tres Puntas masas de rosicler con estos caracteres

bastante homojneas, cuya lei en plata es mui variable, a veces la

misma que la de la miargiria i siempre contienen a un tiempo anti

monio i arsnico. Mientras mayor sea la proporcin de arsnico, mas

pardo es el color del polvo de estos minerales. A veces se distinguen
en la fractura recien hecha partculas del arseniuro en medio del rosi

cler, pero por lo comn ala simple vista el mineral parece ser homo-

jneo.

Para dar una idea de lo variable que es la composicin de esta

especie de minerales, citar dos anlisis que se han hecho de ellos el

ao pasado en el laboratorio del Instituto.
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arsnico

H)

15.90

21.50

2.35

(4.03)
(7.95)

(2.66)

37.10

10.83

17.33

22.81

hierro 2 07 9.02

cobalto

criadero

... 0.43

1.71 2 20

98.38 99.29

(1; Mineral de Tres Puntas, muihomojneo, lustroso, de color gris
metlico: es una mezcla ntima de rcsicler antimonial con arseniuro

doble de hierro i cobalto.

(2) Mezcla del mismo rosicler con arseniuro de hierro: menos lus

troso i no tan homojneo como el anterior; al golpe de martillo exha

la olor arsnica! como lo hacen ciertos arseniuros de hierro. (Analiza
do por el seor Sierralta.)
Ioduro doble de plata i de mercurio. [Tocornalit). Acabo de

descubrir este nuevo mineral en un gran trozo de plata comea ama-

rula que don Manuel A. Tocornal dio de su valiosa coleccin para

la Exposicin Universal de Paris i cuyo trozo proviene de las minas

de Chaarcillo, probablemente del Delirio. Los caracteres de este

mineral son los siguientes:

Amorfo, de color amarillo plido como las mas muestras de plata
iodurada; pero este color se oscurece por la accin de la luz, pasando

primero a un gris verdoso, en seguida a gris negruzcoi a negro. Su

estructura es granuda, de grano grueso, poco homojnea, en partes

algo porosa, lustre dbil corneo. Es blando i con facilidad se reduce a

polvo que pasa por el cedazo mas fino posible. Raspadura amarilla.

Calentndolo a la llama de alcohol en una tacita: produce un humo

espeso, el cual cubre interiormente el embudo colocado sobre la tacita

con un sublimado amarillo de ioduro de mercurio, i queda en la tasa

un residuo negruzco pulverulento. En un tubo angosto cerrado por

un estremo, se obtiene vapor de agna, i a continuacin un anillo ama

rillo, seguido de Un sublimado mezclado de partculas metlicas (mer
curiales) terminado por un anillo rojizo. Fundido en un matracito con

litargirio o con carbonato de sosa, no se produce sino mercurio puro,

lquido. Es completamento atacable por el zinc i agua acidulada, como

tambin por el amoniaco e hidrosulfato: con dificultad por los carbona-

tos alcalinos en un crisol de porcelana. Los residuos de la accin del

10

(2.70)
(5,10)
(2 15)
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zinc, o de la del sulfldrato dejan en el cido ntrico residuos consilc-

rablesde slice hidratada mui subdividida. Es tambin atacable el mi

neral por el cido ntrico, o bien por el cido sulfrico i bixido de

manganesa con produccin de los vapores de iodo.

Dos anlisis hechas por dos mtodos distintos
me dan para la com

posicin de este mineral:

iodo calculado.

plata 33.80 corresponde a Ag 73.38 (39.58)
mercurio.. 3.90 frg.1] 6.33 (2.43)
iodo 41.77 ( o bien ioduro de plata 92.05

slice 16.65 \ subioduro de mercurio 7.95 (42.01)

95.12

La prdida proviene del agua de la slice i probablemente de unas

2 a 3 milsimas de iodo que faltan. El residuo silicatado contiene 5 a

6 /0 de alumina i hierro. El mercurio se halla al esta-do de subioduro

Hg'I i no de protoioduro Hgl: a lo que se debe el cambio del color de

e^te mineral por la luz i la produccin de mercurio metlico en la su

blimacin, por la accin solamente del calor.

Este mineral tiene por criadero una masa cuarzosa en la proximi

dad de la cual aparecen puntillas rojizas de color de ladrillo raui pe

queas, que son, segn toda probabilidad, de proto ioduro de mer

curio.

He propuesto llamar este mineral Tocornal.it, dedicndolo al bene

mrito Rector de nuestra Universidad don Manuel A. Tocornal en

cuya coleccin, como acabo de decir, se ha descubierto este interesan

te producto del reino mineral de Chile.

II.

Minerales no metlicos.

ESPECIES MINERALES NO SILICATADAS.

Glaserit. (sulfato de potasa amoniacal). Taylor, en las memo

rias ya citadas de los naturalistas de Filadelfia describe un mineral

hallado en las islas guaneras de Chincha en el Per, mineral concrecio

nado, blanco amarillento, de estructura cristalina, amargo, blanda.

compuesto de

Potasa 43.45

sosa 1 .68

amoniaco ."> 37

cido sulfuro- 48.40
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Thexardit sulfato de sosa). Roemer analiz esta especie raida

de los llanos salitrosos de Bolivia.

Cristales sueltos, octadricos de mas de una migada de dimetro:

octaedros de base rombal (a: a 132 20', 6: a 74D, a: 6 136) pare
cidos a los de nitrato de potasa ausman). Son de color pardo claro;

traslucientes en los bordes, cruceros paralelos a las caras del octae

dro. Dur. 2. 5 3. Sabor amargo salado, con facilidad se disuelve

en el agua: no se esfiorecen al aire.

Composicin .

sosa , 41 .52

potasa 0.46

cido sulfrico 54.31

cloro 0.01

agua 0.60

materia insoluble 3.39

Es por consiguiente sulfato anhidro que se diferencia algo por sus

ngulos del mineral conocido bajo el mismo nombre.

Neu. Yahr. Leonard u. Geintz 1863).

Iidrobcracita (Haisenia) [Jlineraloja, p. 231). Este precioso

mineral se ha hallado, segn el seor Latrille en varias localidades

de Bolivia, particularmente en Ascotan i en un otro lugar del de

sierto de Atacama.

Salitre iodurado del per. Schwarzemberg en Copiap ha in

vestigado la presencia del iodo en el salitre del Per (nitro cbico

Jlineraloja, p. 227) i halla que- el salitre nativo (caliche; como sale

do las minas contiene:

trmino medio 0.12 /,, de iodo

agua madre (agua vieja) de los fondos llamados

parados
'

0.29 -

salitre ordinario hecho en las paladas 0.0835 '

salitre refinado por el vapor 0.0066 '

Se asegura que se acaba d descubrir salitre de sosa en el desier

to de Atacama.

Anhidrita [Karsienia). Entre las muestras traidas de la Cordi

llera del Portillo (camino de Mendoza) he hallado una de anhidrita,

mui notable por sus caracteres exteriores. Es una roca mui parecida al

mrmol blanco; su estructura es sacaroidea de hojillas mas anchas que

la del mrmol sacaroidea; color blanco de nieve, lustre vitreo. Anhi

drita igual se halla en la mina Sulfatos, desierto de Atacama.
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APATITA: (fosfato de cal.)

1) Apatita prismtica de Aullagas. He recibido de Bolivia,

c >n los minerales de plata de Aullagas, unos grandes cristales de fos

fato de cal: prismas hexgonos que tienen mas de dos centmetros de

dimetro, con indicio de truncamientos en las aristas verticales: las

caras del prisma algo rayadas paralelamente al eje; pero los prismas

terminados de un modo mui imperfecto, en parte por la base, en par

te por unas caras oblicuas indeterminables, por ser sus superficies 1

aristas mui desiguales; crucero paralelo alabase bastante fcil i claro,

'ractura trasversal a este crucero, granuda. Por fuera poco lustre i co

lor pardo agrisado debido a un poco de acilla que se adhiere a los cris

tales; por dentro color blanco agrisado, lustre de vidrio que tira al de

cera; trasluciente, los pequeos fragmentos casi trasparentes i sin co

lor: al soplete con dificultad se funde i solamente en los bordes de las

hastillas. Soluble en el cido ntrico sin efervescencia i sin que haya
necesidad de calentarlo hasta la ebulicin. Con el cido sulfrico ex

hala vapores que corroen el vidrio. La disolucin produce un pequeo

precipatado por el nitrato de plata.
Los resultados de tres anlisis hechas de este mineral por diferentes

mtodos me dan en trmino medio para su composicin: >

cido fosfrico 40 3 )
f r. ,

.

, ., , , . ~ > ioslato bacico,
oxido de calcio 4c.7 \

cloro 1.2

calcio 0.L7 | clor
flor. 3.0 )

,, , ,
.

., , > duaro de calcio
calcio

Lo dems xido de hierro 0.7, arcilla ferrujinosa i algo de agua.

En el interior de un cristal quebrado hall un pequeo grano de

galena i el mineral contenia cerca de 1 /0 de xido de plomo.

2) Fosfato de cal prismtico de Tambillos, (Coquimbo). Este

mineral es el que acompaa los minerales de cobre de las minas de

Tambillos situadas a unas nueve leguas de Coquimbo. Forma unos

prismas hexgonos prolongados, imperfectos, de color blanco, de poco

lustre, opacos; estructura hojosa paralelamente a la base o compacta.

Soluble en el cido muritico. Analizado este mineral en el Labora

torio del Instituto, se bailo compuesto de:

cido fosfrico 4 46.0

cal 52.8

materia insohible , 2.2

*
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Su compaera anfbola fibrosa.

Fluspato Hasta ahora era de estraar que este mineral tan abun

dante en las vetas metlicas del antiguo continente, fuese enteramen

te desconocido en Chile. ltimamente me comunica el Dr. Schawar-

tzemberg que hall fluspato en cristales rosados i en masas verdes

amorfas en la mina Diana, cerro del Chimbero en Tres Puntas, sobre

la corrida de una de las vetas de la Buena Esperanza; i que tambin

se han sacado muestras del mismo mineral del Oriente en Tres Pun

tas i de la Descubridora en Cabeza de Yaca.

Se obsequi para el Museo de Santiago una hermosa muestra de

fluspato en grandes cubos de color blanco, que proviene de las minas

de cobre pertenecientes al seor Moreno en la costa del desierto de

Atacama.

En fin, me anuncia el seor Carvajal de Copiap que ha hallado

en una coleccin de minerales dos muestras de espato flor en crista

les octadricos de color verde claro i uno rosado de la mina Manto

de Cobo (Chaarcillo), asociados al rosicler claro i plata sulfrea, en

medio de una masa de carbonato de cal.

Caliza magxeslaxa concrecionada de formacin moderna. H-

llanse arrojadas en la playa de una pequea baha, a poca distancia

del puerto de Coquimbo, llamada La Herradura, unas concreciones

sueltas, de diverso tamao que en jeneral no pasa de uno a dos dec

metros de dimetro, de formas irregulares, por fuera cubiertas de pe

queas masas globulosas. Por dentro el color de ellas es blanco agrisa

do, los glbulos presentan en partes estructura pisoltica en partes

compacta, pero en los centros de estos glbulos i en el interior dlas

masas concrecionadas se ven porocidades i aun restos de materia ve-

jetal de plantas marinas.

Si se separa la parte exterior, que es la mas compacta, blanda i

mas homojnea, se ve que esta parte del mineral aunque de poca du

reza, tiene cierta tenacidad; en el matracito exhala agua, se ennegre

ce i produce algo de materia betuminosa mui ftida. Al atacar el mi

neral por el cido muritico se levanta mucha espuma; la disolucin

queda turbia, algo espesa i demora mucho en aclararse.

Analizada la parte mas blanca i mas compacta de dichas concrecio

nes, las hall compuestas de

carbonato de cal 74.0

carbonato de magnesia 12.5

slice jelatinosa 1.6

materia orgnica i agua 12.5 (por diferencia)
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La formacin de esta caliza dolomtica en el seno del mar podr so

bre todo llamar la atencin de los partidarios de la teora de Cordier

que atribuyen el orjen de las rocas calizas magnesianas o no magne-

sianas a la descomposicin de las sales calizas i magnesinas disueltas

en el agua del mar por los manantiales de las aguas cargadas de car

bonates alcalinos. Podr tambin esta formacicn echar alguna luz so

bre el orjen de algunas calizas betuminosas i ftidas de orjen ma

rino.

Sulfato de magnesia. Segn el seor Goyenechea de quien ten-'

go una muestra de este mineral, se halla en el departamento de Co

piap, en la superficie de unos llanos (cuya localidad ignoro) cantida

des considerables de una sal terrosa, blanca, no delicuescente, que tie

ne sabor caracterstico de la sal de Inglaterra i es soluble en asrua

fra.

Consta de

sulfato de magnesia
sulfato de sosa

agua higromtrica i de combinacin

materias terrosas disolubles

Alumbre de pluma (alumbre ferrujinoso). Se ha hallado en va

rias partes de Chile, por lo comn en las altas cordilleras, en medio

de rocas que la jente del pais llama apolcuradas, un alumbre ferruji
noso que tiene todos los caracteres de lo que los mineralojistas llaman
alumbre de pluma. Este mineral es de color blanco que tira a verdoso

en partes agrisado, en partes verde de berilo; tiene lustre de seda i

estructura fibrosa, de fibras mui delgadas parecidas a las del amian

to. Forma este mineral venas da 3 a 4 milmetros, a veces de mas

de 20 milmetros de ancho, en medio de unas rocas felspticas mas

o menos descompuestas terrosas, impregnadas de materias sulfatadas,
i en proximidad de otras rocas anlogas, en medio de las cuales se

halla pirita diseminada en partculas pequeas. El mineral fibroso puro
tiene sabor de alumbre, parecido al de la tinta de escribir; es soluble

en el agua, i guardado en el aire seco pierde su lustre i se cubre de

un polvo amarillento terroso.

He aqu la composicin de do? muestras sacadas de unas localid-.-

ie"-. mui distantes una dla otra.

38.5

4.0

51.3

6.2
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(1) (2i

aluminia 11.23 15.3

piotxido de hierro 5.30 8.7

magnesia 1.69 0.4

sosa 1.10 1.2

ral 0.10 0,9

potasa 0.3

cido sulfrico .. 36.00 44.9

agua 44 58 17.5

materia insoluble 9. 1

100.00 98.3

'1) De la Hedionda; cordillera de Coquimbo; mui lustroso en la

fractura reciente. AIS'-j-'F.Mg.N S3-|-18A9.

(2) De la cordilera de San Fernando: color blanco algo verdoso: se

conserva al aire su lustre mejor que el del anterior, del cual se dife

rencia por la proporcin del agua que contiene. Analizado en el labo

ratorio del Instituto por el seor Campbell de Coquimbo.

Se halla tambin cerca de San Antonio (Copiap).

MINERALES SILICATADOS.

SCOLIISIT O MESOTIPA DE BASE DE CAL EN* LAS VETAS DE PLATA. En

tre las diversas especies de zelitas que' acompaan la arqueria

amalgama nativo) en las vetas del Rodaito, cerca de Arqueros,

se halla una en pequeas masas globuliformes de uno a dos cen

tmetros de dimetro pegadas a un criadero porfirico. Los glbu

los por dentro tienen color blanco e indicio de unas zonas concntri

cas, de las cuales unas son compactas, otras fibrosas de fibras diver-

jentes. Por fuera estos glbulos se ven teidos ae una arcilla rojiza i

en la parte superficial son menos claros que en el interior, algo com

presibles. Soluble en el cido muritico a la temperatura ordinaria,

i, al calentar el lquido, se forma cantidad mui considerable de slice

jelatinosa.
Consta de

slice 48.1

alumina 25.1

cal 12.1

sosa 1.9

agua 12.9

Esta especie por su composicin parece ocupar un lugar intermedio

entre !a scolesi'a de base de cal i la ine-ota de base de cal i de

osa.

Ge.iXate ferrv.'inoso, Los e;ran;Ues iir.ts comunes en Chile on:
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unos, de base de alumina i de cal, otras de base de sesquixido de

hierro i de cal. Estos ltimos son mui poco fusibles i en ellos el ses

quixido de hierro hace el mismo papel que la alumina en los pri

meros.

Doctor Schvvarztemberg, a quien debo el conocimiento de varias es-

peces mineraljicas de Chile mui raras i mui interesantes, me mand

de Copiap muestras de granate ferrujinoso amorfo, que por su

peso i caracteres exteriores pareca tener algn metal estrao. Es.

te mineral es de un amarillo algo parduzco apagado, de estructura

granuda, de grano algo grueso cristalino i de poco lustre que tira al

de cera. Pero se halla en partes mezclado con otra sustancia ne

gruzca o negra mas ferrujinosa i casi compacta. En la fractura de la

masa amarilla se descubren unos pequeos cristales trapezoedros.

Se halla tambin asociado al hierro magntico que se separa con facili

dad del mineral molido por medio del imn,

La parte amarilla del mineral es poco usible i completamente ata

cable por los cidos, aunque con alguna dificultad, pegndose fuerte

mente la slice al vidrio. Consta de

slice ot .*

sesquixido de hierro "9.1

xido de calcio 25.1

protxido de mangunesa
8.4

magnesia
0.3

potasa
O-7

101.0

Es por consiguiente un granate ferrujinoso
imanganesfero,parecido

por su composicin al de Laangebanschytte (Wacht) citado por Dana

en su Jlineraloja, nm. 36 i tiene la misma frmula que los granates

llamados melania, pireneit i otros.

(Co, Mu. K.Jig.^S-r-F, S.

Berilo niquelfero. En una dlas innumerables vetas de cuarzo

i felsnato que atraviesan el granito de Valparaso descubri don Fran

cisco Javier Ovalle, detras de los almacenes fiscales, unos cristales

incompletos i masas prismticas de berilo que por su color se dife

rencia algo de los berilos conocidos hasta ahora. Los prismas se hallan

agrupados paralelamente al eje; tienen hasta un decmetro de lonji -

tud, carecen de bases, pero presentan algunas caras lizas i lustrosas
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Con sus ngulos de 120. El color de ella es verde claro que tira a

azul celeste i en partes el de turqueza, pero es desigual e interrumpido

por algunas como rajaduras amarillentas paralelas a la base. Es ca

si opaco, trasluciente en los bordes i en los fragmentos delgados.

He reconocido qu la materia colorante de este mineral es xido

de niquel, i el anlisis me da para la composicin del berilo.

slice 65.6

glucina 13.1

alumina 17.3

prot. de hierro 0.9

prot. de niquel 0.8

cal 0.4

Este mineral se halla embutido en un criadero compuesto de cuar

zo i-defespato ortoclasia amarillento, algo rosado, de dos cruceros mui

fciles i claros; sus compaeros son: la turmalina negra, la almandi

na en partculas mui pequeas, la epidota i mica parda.

HIDROSILICATOS DE ALUMINA (CAOLN AS).

(1) Arcilla refractaria de Lota. Esta arcilla es la que se em

plea en la fabricacin de los mejores ladrillos refractarios en Lota,

i proviene de unas capas que acompaan las del carbn fsil del mis

mo lugar. Es de color blanco algo agrizado i en la tuesta se tie al

go de amarillento; en el lavado por levigacion deja como 7 por /c de

arena fina; con el agua forma masa bastante tenaz i plstica, no ha

ce efervecencia con los cidos,

Consta de

slice 49.0

alumina 28.8

prot. de hierro 5.0

cal (I.S

agua 1 4.5

2 Caolina de haguel 'San Felipe). Esta caolina (tofo) se con

sidera como excelente material para los hornos de fundicin i de los

planes de hornos, como tambin parala fabricacin de los crisoks.

Es una roca fclsptica, especie de pegmatita descompuesta: contiene

en su masa, que s blanca i de contextura terrosa, granitos de cuarzo

puro; se amasa mui bien con el agua formando una pasta tenaz i

no cambia de color por la calcinacin, ni hace efervescencia con los

cidos.

I I
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Los seores Ovalle i Fernandez hallaron esta Caolina compues

ta de

slice 84.5

alumina 9.5

cal 0.8

magnesia 0.6

agua < . . 4.0

99.4

El exceso de slice en esta anlisis se debe al cuarzo qtie se halla

al estado de mezcla en la roca.

3. Caolina de San Lorenzo. La composicin de esta caolina ya

he dado a conocer en la 2.a edicin de mi Mineneraloja pj. 285.

Pero habindose notado que esta misma roca se halia atravesada por

unas venas azulejas de fosfato de alumina cobriza, cuya anlisis i des

cripcin he publicado en el primer apndice a dicha edicin, se ha tra

tado de averiguar si aun la masa mas blanca de la caolina, la que por lo

comn tiene contextura terrosa mas fina, mas homojnea i es algo

suave al tacto, contiene 'fosfato de alumina. En realidad se ha reco

nocido que esta caolina contine en partes hasta 6 / de cido fosf.

rico: lo que es un hecho mui importante tanto bajo el punto de vista

cientfico como para el uso de este producto en la industria.

4. Hidrosilicato de alumina de Chillan. Existe en la Cordillera

de Chillan, una roca felsptrca, blanca, blanda, que se corta fcil

mente con un cuchillo i la jente del campo hace de ella varios objetos

i juguetes que se regalan a los viajeros. Es una roca homojnea de

contextura terrosa, pero de cierta dureza tal que aun recibe un poco de

lustre atizndola con una navaja: es refractaria i puede ser mui til

en la industria Analizado por don Emilio Godoi te dio por su compo

sicin

slice. 77.5

alumina 7.5

agua 14.5

99,5

5. Un otro hidro silicato con que los indjenas de Chile soban ha

cer sus ollas o cntaros, es mui parecido al anterior por sus caracteres

exteriores, aunque de composicin mui distinta. Los objetos hechos

con este hidrosilicato pueden tambin bruirse en la superficie i adqui
rir cierta suavidad, a pesar de que en la fractura fresca la roca es vs-
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pera al tacto. Es como el anterior inatacable por los cidos i da agua

en el matracito.

El Museo Nacional de Santiago posee una antigua olla hecha por

losindjenas de la misma piedra algo amarillenta i agrisada, compues

ta, segn el anlisis hecho de esta olla de

slice ..:. 47.0 (6)
alumina a 37.5 (4)
agua ;....;..... 15.5 (3)

Composicin anloga a la de las mejores tierras de porcelana como

son la de San Yrieu cerca de Limoge, la de la isla de Bornholm, de

Seidlitzerca de Meinen, deZettlitz cerca de Karlisbad etc.

No se sabe con seguridad de donde losindjenas sacaban esta pie

dra para labrar objetos de su industria mas prolijos.

Adicin. Acaba de descubrir el Doctor don Pedro Sieveking de

Copiap una mui interesante especie rhineraljica que es el subcloru-

ro de cobre (Cu, El) nativo i a la cual propone dar el nombre de

A-antoquit, por haberse hallado ert las inmediaciones de Nantoco

en la mina Carmen Bajo del cerro de Las Pintadas.

Los caracteres de este nuevo mineral, cOmo lo describe su descu

bridor, e! Doctor seor Sieveking, son los siguientes:

Amorfo, blanco, transparente; de cstiuctura hojosa, cristalina,

mui pronunciada; fractura conchoidea; lustre vidrioso t\\x pasa al

de diamante, su dureza poco se diferencia de la del yeso.

(Soluble en el cido nmritico concentrado i su disolucin se en

turbia al agregar agua; soluble en el amoniaco, en agua salada etc.

Por el contacto del aire, se cubre de polvo verde de atacamita, absor

biendo oxjeno i agua;

Cu, n-fO-r-Aq=Cu Cl-j-fu O-f-Aq:

Esta metamorfosis se puede observar en todo el mineral de Las

Pintadas que produce principalmente atacamita en trozos, en cuyos

centros se hallan todavia restos de sbcloruro.

El anlisis de este mineral, hecho por los seores Sieveking i

Hermann ha sealado para su composicin:

cobre 64. )7

cloro 35.52

Siendo la composicin terica del sbcloruro de cobre Cu Cts
cobre 64.76

cloro t ; 35 21
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El mismo seor Sieveking me seala la existencia de un mineral

que se ha encontrado en toda la estension de la Cordillera de los

Andes, al lado del Este desde Chile hasta el Per i que por sus

caracteres exteriores se parece a cobre abigarrado. Este mineral con

tiene 58.07 de cobre, con 5.67 de plata i su composicin coincide casi

exactamente con la frmula.

(Cu, Ag) S+F.

BIBLIOTECA AV2C/O.V..2L. Su 7oriniento en los mes de

enero i febrero de 1856.

RAZN, roR orden alfabtico, 1. de los diarios i peridicos, i 2.*

DE LAS OBRAS, OPSCULOS, FOLLETOS I HOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM

PLIMIENTO DE LA LE DE IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS,
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM

PO; 3." DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADO C\ EJEMPLAR, O ENTRE-

GADOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE .NO SE HA ENTREGADO EJEMPLAR

ALGUNO, NO OBSTANTE I. V PUBLICACIN HECHA; 5. DE 1.0 QUE SE 111

EN 1 REGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTEN E R PK1 VI LE JIO DE PROPIE

DAD 1.1 IERARIa; 6. DE LOQUE SE HA A DQU1 Rl Do POR OSF.QUIO; 7. DB

I.O QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMTR \; 8. DE LAS OBRAS QUE HAN SI

DO LEDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA

BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPUMENTE DICHA I LA EGA-AJ 1 9.* DEL

NMERO DE VOLMENES QUE SE HA ENCUADERNADO.

I.

DIARIOS I PERIDICOS.

Anales de la Universidad de Chile, Santiago, imprenta As'acional; la en

trega correspondiente al mes de noviembre de 1856.

Anales de la Sociedad de Farmacia de Santiago, imprenta del Correo;

las entregas 2." i 3.a correspondientes a los meses de noviembre i di

ciembre de 1866.

Araucano, Santiago, imprenta ACc.cional; desde el nm. 3,014 hasta el

3,040.

Artesano. Talca, imprenta del Provinciano; desde el nm. 8 hasta el 16.

Boletn del Pueblo, Santiago, imprenta de la Union Americana; el 1."

nmero.

Cando- de los Andes, Andes, imprenta del Cndor; desde el nm. 37

hasta el 46.

Correo de la Serena. Serena, imprenta dzl Comercio; desde el uui. 959

hasta el 1,014,




